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- T e T s LOS REGISTROS DE |A COMPANIA
DIRECCION
AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 1 COL. LECHERIA
PROUOCTUO
LAM/PLACA ROLLO C/SKIN PASS OM

+ COMPOSICION QUIMICA +

COLADA ESPECIFICACION [od Mn P S Si Cu Cr Ni Mo Alt v Nb(Ch) Ti

103917 ASTM A 1011 SSGR.36TIPOZREV-18 0.130 0.530 0.016 0.021 0.0050 0.014 0.020 0.020 0.005 0.042 0.001 0.002 0.001

COLADA N2

103917 0.0056

t PRUEBAS AL PRODXNJCTO +

COLADA NO.ROLLO PLANCHON ESPESOR (Plg.) L.ELASTICO R.TENSION SELCN. T.ELONG. D.MAN.X ESP.

103917 4180018 3020 0.1875 43.464 (KSI) 62.856 (KST) 41 (%) 2 2.0(Plg.)

103917 4180016 3030 0.1875 44,408 (KSI) 63.440 (KSI) 40 (%) 2 2.0(Plg.)

COLADA NO.ROLLO PLANCHON R.DOBLEZ

103917 4180018 3020 A

103917 4180016 3030 p:y

+ - PRODUCTO EMBARCADO —— +

COLADA NO.ROLLO PESQ (tm) ESPESCR (Plg. ) ANCHO (Plg.) PEDIDO PARTIDA ENTREGA

103917 4180016 17.410 0.1875 60.0000 0000244626 000040 1002956540 =L 64 F 3 »

103917 4180017 # 17.540 0.1875 60,0000 0000244626 000040 1002956540 ..&w EIFYD -

COLADA NO.ROLLO PED.CLIENTE NOR DIMENSIONAL TIPO ACERO

103917 4180016 oC-002618-1 ASTM A568 / A635 ACERO Al CARBONO

103917 4180017 oC-002618-1 ASTM A568 / A635 ACERO AL, CARBONO

MEX. Producto fabricado en México
Fre e e } o _FIN DE DATOS | S e S e e e

EMITIO : S100951

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO GON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL
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