CONDUIT, SADE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. ¥ 36, Tulpetiac,
Ecatepac Edo. de México ¢.p. 55400, México

Tels. 55 5778 8200 Fax. 555775 6101 No. 253114
Sucursal: Llb.Carlos Salinas de Gertari Km. 8.5 No. 1498 FECHA martes, 20 de mayo de 2014
Frontera, Coahuila C.P. 25640 México y
Tel . (866) 848-18-00; (866)648-18-09 Fax. (866) 649-16-06; (866) 648 18 07 _ i
Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, 8. A. DEC. V. Clawe  (INA ___g_rj ?
Pedido MVA-854
Direccién: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 880, SAN FRANCISCO CHILPAN, ESTADO DE MEXICO Factura NIA
IDENTIFICACION DE TUBERIA |
No. De Didmetro Extorior Espesor Tipo de Recubrimiento
Partida it S e i mm | plg mm plg Lergo Exterior | Interior
TPTR 2.000 X
1 1641 24 2% 3 50.8 X 76.2 3.000 3.78 0.149 | 1988FT N/A i N/A
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ERANCIZ A UEBAS NORMA S i
\ No.De | Diametro Espesor Longitud Rectitud _ | nomMa APLICABLE
[ <I" [77) 005% 52 () ; SI7A+ 112 ST : T ] Abocinade | Aplastide | Dobles |
i 0.75% (+19 10% Seiri 3/8 cada 20 i
1 2.004" X 3.004" 0.151" 8004 3mm OK OK oK 1 ASTM A 500
= .
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PROPIEDADES NA
Quimicas Mecanicas
No.De | No.de No. de RESISTENCIA A LA
Partida | Certifcado - a % C % Mn %P % S | LIMITE ELASTICO TENSION % DE ELONGACION
1 B572390 243388 0.092 0.346 0.023 0.013 41.998 58.798 | 42%
2 a
3
4
5
B

Todos Muestros productos se fabrican con lmifa de acero certificada por ol praviedor, bujo 1a norma SAE--403.

Los registros obtenidos en ef cumplimiente de los planes de inspeccién y pruebas aplicados a la fabricacion de los £ L R
roductos aquf certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, 8.A. DE C.V. par un periodo de 2 afos a pariir de ""“‘"T}“"f,. 4
atta fecha estando a disposicion del clients, previa solicifud por escrifo. £l compromiso de CONDUIT, SA. DECV s T
solo con el cliente indicado en este cartificade v uni ptames el de to original. Ing. Victor Santillana Martinez
| Jefe de Calidad
]
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