CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Cte. # 36, Tulpetlac,
Ecalepec Edo. de México ¢.p. 55400, México

g o [ |Teis. 555779 8200 Fax. 5557756101
ENEECLE By ERMRNVI| Sucursar Lib.Cartos Safinas de Gortari Km. 8.5 No. 1408 No. 238/14
RYRLO FLAHTA MUNCLOYA Frontara, Coahuila C.P. 25640 México FECHA 02/04/2014
Tal .-(B66) 649-18-09; (B66)643-18-09 Fax. (865) 649-18-06; (356) 84918 07
Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A.DEC. V. Clave: N/A o
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 660, SAN FRANCISCG CHILPAN, ESTADO Pedido: - MVA-601
Direccion: DE MEXICO Factura N/A
Identificacion de la Tuberia
Diametro Exteri i imi
No. .De Lote Cantidad] Producto idmetro Exterior Espesor Largo :I':po de Recubrimiento i
Partida mm plg mm pig Exterior Interior
1 1615 | 1,188 | TCUN 13s10 [ 1500 | 178 | 0070 |1068FT N/A N/A
112" X11/2
2
3
4
5
]
TOLERANCIAS NORMATIVAS PRUEBAS NORMATIVAS
"No. De Diameiro Espesor Longitud Rectitud NORMA
. <2"{#/-) 0.05% >2 14" <20 FT -1 +112 .| Abecinade | Aplastado Doblas | APLICABLE
Partida (413 0.75% {+-)10% >20 FT - 34 + 112 3/8 cada 20
1 1.505" X 1.505" 0.072" 6005 3 mm N/A OK N/A  |ASTM A 500
2
3
4
5
6
Composicién Quimica de fa Lamina
No.pefParida| No. de Certificado No. de Colada % C % Mn %P %S
1 8555310 440413 0.090 0.325 0.018 0.008
2
3
4 tng. Victor Santifana Martinez
5 Jefe de Calidad
6

Todos nuestros productas se fabrican con ldmina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403.

Les registros oblenidos en el cumplimiento de los planes de.inspeccion y pruebas aplicados a fa fabricacion de los
productos aqui cerificados son retenidos en fos archives de CONDUIT, 8.A. DE C.V. por un pancdo de 2 aflos a partir de
esta fecha estando a disposicion del clicnte, pravia solicitud per escrito. El compromiso da CONDUIT, S.A. DE C.V. es
sola con f cliente indicado en este certificado y unicamente aceptamos el documento original.
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