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Fecha:

Aseguramiento de Calidad
Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax. (01 55) 5775 - 6101

" RYMCO

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuacion y que ostentan la marca RYMCO cumplen
con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S,ADEC,V. Clave 6599
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 SAN .
Direccion: Pedido MX-13426
FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX.
Factura 15519
. S " Dia xterio sor: 1 parienci
) lc:?:;g:d |- <. Producto - Tamafio 7 émetro Exterior Espesor Largo mm A paﬂgn(.:fa .
T ‘ e plg mm “Plg’ ‘ Exterior
Lamina comercial sin
2 648 252 PERFIL CUAERADO 11z x1 381 1.500 1.91 0.075 6.000 rayas,marcas
. 1/2" C-14 N
profundas u oxidacion
" Lamina comercial sin
2 648 98 PERFIL CU.A':"RADO x2'C 50.8 2.000 1.91 0.075 6.000 rayas,marcas
profundas u oxidacion
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R - Roscado » recfitud Pruebas Aparléncia : :
i ‘ - | Hilosen254| .| mm/m - : “Norma.
Diametro’ | -Espesor Largo mm mm ’ Gage ... | Aplastado] Abocinado | . Exterior. s
+0.13mm/ " (ASTM A-513)
1 0.005" +0.03 + 1 mm/m --- --- | 1mm/m| Pasa Pasa Pasa NMX-B-485
+0.13mm/ B (ASTM A-513)
2 0.005" 10.03 + 1 mm/m o= --- 1mm/m Pasa Pasa Pasa NMX-B-485
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Composicion Quimica de la Lamina
No. Certificado ~ No. Colada %C % Mn %P | %S
1 B845117 281526 0.058 0.190 0.020 0.009
2 B845117 281526 0.058 0.190 0.020 " 0.009
3
4 Aseguramiento e&:alidad
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Todos nuestros productos se fabrican con lamina certificada por el proveedor,bajo la Norma SAE-J-403.

FERNANDO ROJAS

11:50 a.m.



