CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpstiac,
Ecatepec Edo. de México c.p. 65400, México .
Tels. 55 5779 8200 Fax 5557756101
(Ml Sucursal: Lib.Carlos Salines de Gortari Km, 8.6 No. 1498 No. 14814
Frontera, Coahuila C.P. 25640 México FECHA 07/03/2014
Tel. (866) 649-18-00; (666)649-18-09 Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07
Cliente: PLESA ANAHUAG Y CIAS, 8. A DE C. V. Glave. | N/A v
AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 660, SAN FRANCISCO CHILPAN, ESTADO Pedido: MVA-530
Direccion: DE MEXICO y Factura N/A
Identificacién de la Tuberia
No. De Diametro Exterior Espesor Tipo de Recubrimiento
Partida i Canind| Produely mm plg mm plg Lo Exterior Interlor
TPTR 508X [2000X
1 1441 196 21y 3 789 | 3000 4,55 0.179 |19.68FT N/A N/A
2
3
4
5
6
TOLERANCIAS NORMATIVAS PRUEBAS NORMATIVAS
Diametro Espesor Longitud Rectitud NORMA
:)U:;‘z: I 0.08% ST T (1 10% dU'FF-%'ﬂTﬂ! 318 cada 20 | "Eocimda | Apiastado Dobles  |APLICABLE
0.75% >20 FT - 314+ 112
1 2.005" X 3.006" 0.181" 6004 3mm N/A OK N/A  [ASTMABCO
2
3
4
5
6
Composicién Quimica de la Lamina
No.DePartida| No. de Certificado No. de Colada %C % Mn % P %8
1 B538753 239959 0.095 0.332 0.014 0.010
2
3
4 Ing. Victor Santilana Martinez
5 Jefe de Calidad
6
Todos nusstros productos se fabrican con lamina de acero cerlificada por ol proveador, bajo la norma SAE~J-403.
Loa registros obtenidos en el cump o de los planes de inspeccidn y pruebas aplicados a la fabricacion de Jos
productos aqul cerfificados son refenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 afios a partir de
asta fecha estando a disposicion del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A DE C.V. es
solo con el cliente Indicado en este certificado y uni te aceptamos el d 0 original.
365-wm8
No. De Placas




