


PERFILES, POLINES Y TUBOS

CERTIFICADO DE CALIDAD / MILL TEST REPORT

F H nl_nM S n ~ CLENTE / SOLD TO DESTINATARIO/SHIP TO FACTURA/INVOICE -
Plesa Anahuac y Cias, S.A. de C.V. Plesa Anahuac y Cias, S.A. de C.V. 88840
www.prolamsa.com Av. Valle de las Alamedas No. 66-0 Av. Valle de las Alamedas No. 66-O
San Francisco Chilpan San Francisce Chilpan FECHA/DATE
Tultitlan MEX C.P.54840 Tultittan MEX C.P. 54540 28.05.2010
"O.C/ PEDIDO/ ROLLOY - LOTE/ | Num. Materiall Descripcion del Material/ LONGITUDS ~ANALISIS
P.O.. ORDER GOIL . PACKAGE : | Material Number | Material Description } LENGTH %C . %Mn. %P %S
8254 0100003804-000010 |0005438383 |0005509890 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0850| 0.3331| 0.0166| 0.0089
8254 0100003804-000010 |0005435312 [0005511632 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0938| 0.3232] 00136 00108
8254 0100003804-000010 [0005438383 0005511596 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 00850 0.3331] 00166 0.0089
8254 0100003804-000010 |0005435312 |0005511625 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0938| 0.3232 0.0136| 0.0108
8254 0100003804-000010 0005438383 0005511624 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0850| 0.3331] 0.0166| 0.0089
8254 0100003804-000010 |0005435312 |0005511627 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0938; 0.3232| 0.0136] 0.0108
8254 0100003804-000010 |0005438383 [0005511620 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0850[ 0.3331] 00166 00089
8254 0100003804-000010 |0005435312 |0005511638 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0938} 0.3232| 0.0136] 0.0108
8254 0100003804-000010 |0005435312 |0005511634 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0938| 03232 00136 00108
8254 0100003804-000010 |0005435312 |0005511676 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0938| 0.3232| 00136 0.0108
8254 0100003804-000010 |0005438383 [0005511582 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0850| 0.3331| 0.0166[ 0.0089
8254 0100003804-000010 |0005438383 |0005511579 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0850| 03331 0.0166| 0.0089
8254 0100003804-000010 |0005435312 |0005511640 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0938| 03232| 00136 o0.0108
8254 0100003804-000010 |0005438383 |0005509816 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0850] 0.3331 0.0166| 0.0089
o okd PEDIDO/ | 'ROLLOI | - LOTES.! [~ DUREZAr—T—TENSION! | CEDENCIAIT ELONGACION/T| - ESTANDAR/ | -'COLADAI [ ' HECHO/ ..
5 PO, ' ORDER - [ COIL - | PACKAGE.| - (HRB) - -| TENSILE (ksi) | - YIELD (ksi)  |ELONGATION(%} STANDAR . HEAT -| 77" MADE '
5754 OTOU003804-00007T0 —[0005438383  [0005509830 77 51 57 75 AS00 202678 )
5754 UTOU003804-0000 0 [00054353 12 [00055TT632 77 BT 57 pis A500 207176
8754 UTO0003804-000070  [U0US438383  [00055T1595 72 BT 52 75 A500 202578
BZ54 UTOU003804-000070  [00054353 T2 [0005511625 77 5T 57 75 A500 A0TT76
8754 UTOU003804-000070 [0005438383  |0005511624 77 &1 57 75 AL00 202678
8754 UTOB003B04-0000T0  [00054353T2 (0005511627 77 G 57 75 A500 Z0TT76
BI54 UTOD0U3B04-0000T0 0005438383 [UU055T1620 72 BT 57 pics A500 202678
8254 UTOUD03B04-0000T0 [00054353T2 [00055T1638 77 57 57 75 AB00 A07TT75
8254 UTO0003B04-00007T0  [00054353712  [00055T1634 72 1 57 75 A500 ZUTT76
8754 OTOD0U3B04-00007T0 0005435312~ [0U055T1676 72 &1 57 is3 AS00 A0T176
254 OTOD003B04-000070  [0005438383  [UU0551 1552 72 BT 57 26 AS00 202578
5754 OTOG003B04-0000T0  [D005438383 (0005511579 72 BT 57 75 AS00 202678
5754 0100003804-000070  [0005435312  [000551T640 77 1 ) yis AS00 307176
8254 UTO0003804-000070 (0005438383 | 0005509576 77 &1 52 75 A500 202678
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PERFILES, POLINES ¥ TUBOS CERTIFICADO DE CALIDAD / MILL TEST REPORT

pH[".nMSn : _ CLENTE/SOLDTO - .- | “ " """ DESTINATARIO/SHIPTO - | FACTURAINVOICE
Plesa Anahuac y Cias, S.A. de CV. 88840

I Plesa Anahuvac y Cias, S.A. de C.V.
-prolamsa.com Av. Valle de las Alamedas No. 66-O Av. Valle de las Alamedas No. 86-0
San Francisco Chilpan FECHA/DATE

San Francisco Chilpan
Tultittan MEX C.P.54840 Tultittan MEX C.P. 54940 28.05.2010
.0.Ct .- PEDIDO/ ROLLO/ "LOTES - | - NGm. Material/ Descripcion del Materiall - LONGITUD/ - . ANALISIS
P.O. . ORDER COIL PACKAGE " |. Material Number Material Description ) LENGTH %C HMn | %P %S
8254 0100003804-000010 |0005438382 |0005509785 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0938] 03232| 0.0138] 0.0108
8254 0100003804-000010 0005438383 |0005509865 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0850] 0.3331 0.0166| 0.0089
8254 0100003804-000010 (0005435312 |0005511697 300333 RECT 4.00X2.00 0.1495 CGBSDP STK 6.096 6096 mm 0.0938( 0.3232| 0.0136| 0.0108

— —————— T PROPIEDADES FISICAS/ MECHANICAL —PROPERTIES ;
PEDIDO/ - | ROLLOL | LOTE( [—DUREZAI— T TENSION/ T CEDENCIA T ELONGACION/| = ESTANDAR/ " COLADA/
SPO. Y ORDER- 'COIL" | PACKAGE | i ' (HRB) TENSILE (ksi) | -YIELD {ksi) |{ELONGATION(%} - STANDAR HEAT .
8254 [ OTOD0U3BUZ-0000T0 (0005438382 [0005509785 | 71 67 52 — A5 01176
8752 OTOU003804-000010 | 0005438383 | 0005509865 72 B1 57 76 A500 202678
8257 UTOUOU3BUA-0000T0 [0005435312 [U0055TT697 72 51 57 75 A500 207176
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