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W\ Regiomontana de Perfiles y Tubos, S.A. De C.V.

1ra. Poniente # 104, Parque Industrial Monterrey

ORDEN COMPRA: N/A

GRADO ACERO: ASTM A-568

GRADO SAE: 1008 1012

Apodaca, N.L.

CERTIFICADO DE CALIDAD

CERTIFICADO N°:

FECHA:

CLIENTE:
ESPECIFICACION FABR. ASTM A-513

20111129-114

29/11/2011

PLESA ANAHUAC Y CIAS, SA. DEC.V.

CANTIDAD oiMENsiones | RESULTADOS DE PRUEBAS ANALISIS QUIMICOS ANALISIS FISICOS
DESCRIPCION DEL | PIEZAS % LIMITE ULTIMA Ne NUMERO DE
PART, PRUEBA | PRUEBA | ANA ELONGACION
PRODCUTO : FACTURA COLADA
OPESO 1| onG.mTs. | caL. | HiDROS. | APLas. | EsT. | . Mn. P g || EHARIIEO | “TENSION
TONS. PSI PSI %
POLIN 6" X 2"
1 BINTABE 192 6.00 12 NIA N/A NA | 0098 | 0333 0.022 0.007 54,250 61,500 30 9219 216581
POLIN 6" X 2"
2 896 6.00 14 NIA N/A NA | 0093 | 0361 0.015 0.010 53,980 62,300 30 9219 215717
PINTADO
3 PTR3X3 125 6.10 11 N/A N/A NA | 0093 | 0352 0019 | 0015 53,200 59,400 30 9219 216050
4 PTR4 X 3 60 610 11 N/A N/A NA | 0088 | 0312 0.015 0.017 53,770 60,125 30 9219 412914

CERTIFICAMOS QUE TODOS LOS MATERIALES CUMPLEN CON LA ESPECIFICACIONES

ESTABLECIDAS

INSPECTOR




