ORDEN COMPRA: N/A

Regiomontana de Perfiles y Tubos, S.A. De C.V.

1ra. Poniente # 104, Parque Industrial Monterrey

Apodaca, N.L.

CERTIFICADO DE CALIDAD

CERTIFICADO N°:

20130201-002

GRADO ACERO: ASTM A-568 FECHA: 01/02/2013
GRADO SAE: 1008 1012 CLIENTE: PLESA ANAHUAC SA.DEC.V.
ESPECIFICACION FABR. ASTM A-513
CANTIDAD DIMENSIONES RESULTADOS DE PRUEBAS ANALISIS QUIMICOS ANALISIS FISICOS
CRIP PIEZAS % LIMITE ULTIMA Ne NUM DE
PART. DESPISC;D((:;S:‘ODEL O PESO PRUEBA | PRUEBA | ANA. i ELASTICO | TENSION ELONGACION| s cTuRA l::olls_igA
LONG. MTS. | CAL. | HIDROS. APLAS, EST. C. Mn. P S
TONS. PSl PSI %
1 PTR1X1 360 6.10 14 N/A N/A N/A 0.1009 0.3612 0.016 0.0075 51,260 59,560 31 22970 120345
2 PTR3X2 168 6.10 14 N/A N/A N/A 0.107 0.3535 0.0159 0.014 51,310 59,580 31 22970 120346
3 PTR11/2X11/2 224 6.10 12 N/A N/A N/A 0.0864 0.3215 0.0134 0.0106 51,230 59,250 31 22970 420378
4 PTR11/2X11/2 468 6.10 9 N/A N/A N/A 0.0979 0.3285 0.0191 0.0119 51,110 59,230 30 22970 420091
5 PTR2X2 165 6.10 12 N/A N/A N/A 0.1019 0.3355 0.0139 0.0118 51,870 59,410 31 22970 420470
6 PTR11/2X11/2 196 6.10 11 N/A N/A N/A 0.093 0.34 0.018 0.013 51,850 59,780 31 22970 120611
CERTIFICAMOS QUE TODOS LOS MATERIALES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES
ESTABLECIDAS
‘) )
INSPECTOR M

CARLOS RAMIREZ M.




