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TERNIUM MEXICO, S.A. DEC.V. Fecha de Emision/ Date of issue No./ Document number
R.F.C. TME-840710-TR4 (DMA) 28/01/2010 0707540476
Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolas de los Garza, N.L., Cédigo Postal
66450 A0 R 0 O A
Teléfonos: +52(81)8329-8500 0707540476
www.ternium.com
__ Calidad del Acero / Steel Quality (Propiedades Mécanicas Longitudinales)
Colada/Heat LE/YP (2) % Elongacion / RT/TS (3)
Elongation %
Mpa KSI Mpa KSI
25290 441 64 21 455 66
e ~ , _ Calidad del Acero / Steel Quality (Analisis Quimico/Chemical Analysis) L e S
Colada/Heat Ceq C Mn T P S Si | Cu Ni | Al | T Cr Mo B Cb \ Cb+V
) +Ti
25290 N/A .06 .35 .005 ]:.003 .03 .03 .01 .039 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
... = . Cadlidad de Tuberia/Piping Quality = e
Colada/Heat |Piezas / Pieces| Dimensiones/Dimensions Norma de |Grado/ Grade
Calidad/Quality|
Norm
Largo/Length | Diam/Dim 1 Dim2 Dim3
m / ft mm / in mm /in mm/in
25290 192 6.1/20 38.1/11/2 38.1/11/2 N/A TER-A500 GA

1. TS: Tratamiento superficial, Aceitado, Sellado / ST: Superficial treatment, Oiled, Stenciled,etc

2. LE: Limite elastico / YP: Yield Point

3. RT: Resistencia a la tension / TS: Tensile Strenght
6. LS/UL Limite Superior / Upper Limit

4. RB: Rockwell B 5. LILL Limite Inferior / Lower Limit
Observaciones / Comments CL/ID#
Firma / Signature
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Ing. Antonio Mani

Temnium Labs
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