&, TYASA

TALLERES Y ACEROS S.A. DE C.V.

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRUEBAS DE VARILLAS DE ACERO PARA REFUERZO
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IDENTIFICACION
MARCA: TA-42 GRADO: 42 KgJ/mn?
Andlisis Quimico Peso X metro lineal 7 Limite Eldstico Esfuerzo Maximo Alargamiento en 20 cm. Prucba de
COLADA | Calibre maximo Carga (Kg) Esfuerzo (Kg/mm?) Carga (Kg) Esfuerzo (Ka/mi) cm. % °°t,”::,"
%hC 1 %Mn| %S| %P (Kg/m) Minimo | Miximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | Minimo | Maximo

Norma | 1172 8.938 47880 | ———- | 42.00 ~ | 71820 | —ereeee 83.00 |- | 214 | e 7.0 e OK
B0012156 | 11/2 |0.403] 1.184] 0.033] 0.008 8.938 50434 | 52410 | 44.24 | 4597 | 85645 | 86110 | 75.13 | 7554 21.9 222 8.5 11.0 oK
B0012157 | 11/2 [0.397| 1.191| 0.038 0.009 8.938 50667 | 51131 | 4444 | 44.85 | 85413 | 86110 | 74.92 | 75.54 220 223 10.0 11.5 OK
B0012159 | 1 1/2 [0.383] 1.210| 0.030] 0.009 8.938 51131 | 52410 | 44.85 | 4597 | 85994 | B7272 | 7543 | 76.55 22.1 223 10.5 1.5 oK

i CONCLUSIONES: LAS 3 COLADAS QUE CONFORMAN ESTE EMBARQUE PASAN SATISFACTORIAMENTE LAS PRUEBAS
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OBSERVACIONES

REMISION 268896
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I Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

| Fecha: 2710712016 " w v

Norma en vigor: NMX-B-506-CANACERO-2011

LUS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS PARCIAL O TOTALMENTE

SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LA GERENCIA DE PRODUCCION

KM. 321 CARRETERA FEDERAL MEXICO-VERACRUZ S/N INT.2 IXTACZOQUITLAN, VER

. TEL. {272) 721 05 88 FAX: (272} 721 05 87

Responsable
Nombre y Firma




