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Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuacién y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

‘

CONDUIT, S.A. DE C.V.

Aseguramiento de Calidad

Ext. 8228

Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax (01 55) 5775 - 6101

NO

33468

Fecha: 30/11/2018

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V. Clave 10010315
bireccion:  AV-VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O Pedido  MX-54723
' SAN FRANCISCO CHILPAN Tultitlan de Mariano Escobedo, C.P. 54940 Factura 59732
i ' : grRe——— ——
|[Orden de Trabajo |Cantidad Producto - Tamafio Dl__qmetro_Extenon Espesor_| Largo mm'[ __Aparleln'lcm !
L B mm_| plg (mm| Pig | " Exterior
ot { 153 PZA [Tubo Negro Ced. 30 de 3/4" x 6.00 Mts || 19.05 | 0.75 [1.88]0.074 | 6,000 [CALIENTE NEGRA|
2|oT 160 PZA |Tubo Negro Ced. 30 de 1 1/4" x 6.00 Mts| 31.75 | 1.25 [2.28(0.0897] 6,000 [CALIENTE NEGRA|
3ot | 183 PZA |Tubo Negro Ced. 30 de 1 1/2"x 6.00 Mts| 38.1 || 1.5 [2.280.0897] 6,000 |CALIENTE NEGRA|
40T 180 PZA |Tubo Nearo Ced. 30de 3" x6.00Mts [ 76.2 || 3 [3.04/0.1196] 6,000 [CALIENTE NEGRA
| — [ _Roscado___|_ ct.t" S Pruebas____[Apariencia|
™ . Hilos en 25.4 recu | - ‘ . Norma
E’J Diametro Espesor: Largo mm mm |Gagel| mm/m Aplastadoi bocinado| Exterior
L] 0.13mm/ 0.005" (£ 0.03" [ imm/m]F-- |-~ Jimm/mpasa __ JPasa __ [Pasa____|(ASTM A-513) NMX-5-485]
2 JE 0.13mm/ 0.005"/+ 0.03" [+ tmm/mlE-- —  F-- Jimm/mPasa___|Pasa Pasa_ [(ASTM A-513) NMX-B-485|
3_J[& 0.13mm/ 0,005"% 0.03" I[+ 1 mm/mif-- _JE-- Jtmm/mlPasa  iPasa  |Pasa ___ [(ASTM A-513) NMX-B-485
[l4_li£ 0.13mmy/ 0.005"[£ 0.03" |+ 1 mm/m - - _ lk-- imm/mlPpasa  [Pasa _ lPasa  [(ASTM A-513) NMX-B-485
Composicion Quimica de la LAmina
Ne No. Certificado No. Colada ‘% C % Mn % P %S
1 |B484564 430129 0.095 |0.316 0.011  [0.007
2 |B484564 430129 0.095 |0.316 0.011 [0.007
3 |B484564 430129 0.095 |0.316 0.011  |0.007
4 - |B484564 430129 0.095 |0.316 0.011 |0.007
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