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DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

eEE-1512%

CONDVUIT, SA DE CV

Matiz: Ave Mexico Ole, # 38, Tulpeting.
Ecatepac Eda. de Maxico ¢.p. 53400, sco
Enx. 68 6778 G101

Tuhs. 55 8770 5200

Sucuraal: Lib,Crvios Sniras de Gortad K, 3.9 No. 1408

Frontera, Coahulla C.P. 25040 Méxco
Tal . (888) B4-18-00; (866)840-18-09

Fax (888) 849.18.00; (468) 642 18 07

TUBERIA RECTANGULAR NEGRA ASTM A 500/ NMK 8190

N 34
FECHA | 031012018
No. Cilents 10010315
Padio MV-2274
Faciura N

DATOS DEL CLIERTE
Cliente: PLESA MEXICO PARA GONSIGNAGION, S.A. de G.V.
Dirsclén: AV.VALLE D/l. ALAMEDAS NO.66 SAN FCO. CHILPAN MEXICO.
ESFECIFICACIONES NORMATIVAS DE LA TUSERIA

No. De Lota o N Didmsiro Extariar (in) Espunor (in} Longitud {mm)
Parilda Tnime Homin T Waslmo ™ Winima Nominal Maxims Minimo | Nominal |__Wasiin

1 0887H 684 TPTR 2* X 2" 1980 X 2075 2000 X 3,000 || 2020 x 3028 0.067 0.074 0.081 6024 6030 6038
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RESULTADOS DE INSPECCION ESPECIFIACIONES DE ACUERDO A NORMA ASTM A 500 |
REQUISITOS QUIMICOS [MAX) QUISITOS DE TRACCION (MIN)
QRADGA B, YD| GRADOC GRADO
No, De Longitud ELEMENTO RESISTENCIA A
Partida Dismeiro (In) Pasal No Pasa Espesor (in) imm) %) {%) LA TENSION (K31) Y r = 5
CARBONO 0.30 027 45000 | 58000 58,000

1 2.010 X 3012 Pasa 0074 Pasa 6030 Pusa MANGANESO ido  {SWTE EBVATIOT 53000 | 2000 | 4s000 | 36000

2 FOSFORQ 0.045 0.045 * ELONGACION 25% 2% 2% 23%

3 AZUFRE 0.045 0.045
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PROPIEDADES DE LA LAMINA PRUEBAS APARIENCIA INFORMACION DE
Quimicas Macanicas NORMATIVAS MANUFACTURA
RESISTENCIA

No. De Neo. de He. du LmTE % DE
Partida Caniificado Cotadn | %C % Mn %P %8 ELASTICO (PHI} ALA T‘!;I!IDN ELONGACION Atocinsdo Exterlor Grado Tipa

1 B0#7303 277143 | 0.087 0,350 0.019 0.006 44,882 58.796 40% Acopindo Acaplado A E
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