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DESCRIPCION DEL PRODUCTO: TUBERIA GALVANIZADA ROSCADA ASTM A 53 °A/NMX B-177

Certificado de Calidad

DATOS DEL CLIENTE

PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DEC.V,

ESPECIFICACION NORMATIVA DE TUBERIA
o-0e o) =] = Diémetro Exterior (in) Espesor (in) Longitud {mm) Prueba
HiED Minimo Normmal Waximo Winimo Nommar Maximo Nominal Maximo

1 0349-K 148 TUBO AS3 GALVANIZADO CED 40 2* 2351 2375 2398 0135 0.154 0173 6400 6408 2300
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RESULTADOS DE INSPECCION PR R RRODUCTO)
PRUEBAS NORMATIVAS APARIENCIA
“_“_q..m” Diametro (in) _JHM“& Espesor (in) Pasal No Pasa _.ﬂ_ﬂ_._'a v»w“nzo . .
Hidroatatica) Aplastado Abocinado Exterior
(Pst)

1 2375 Pasa 0154 Pasa 6400 Pasa 2300 Aceplado Aceptado Aceptado

z

3

7

s

PROPIEDADES DE LA LAMINA
— - INFORMAGION DE MANUFACTURA
Quimicas Mecanicas
; No. de 3 = = : F S RESISTENGIA A LA % DE
No. de Certificado Colada %C % Mn % P %S % Cu % Ni % Cr %V % Mo LIMITE ELASTICO (PS1) TENSION (PSI) ELONGACION GRADO TIPO
B397155 201352 0083 0.320 0013 0,009 0,016 0012 0.025 0,001 0.005 42541 56,943 33% A E

Todos nuesos producios se tabrican con lamina de acero certificada por ef proveedor, bajo fa norma SAE-J403

L iros oblenido fos planes de inspe b aplicados a fa
. SA. DECY por un penodo de 2 akos a partir de
wacnan E1 CONDUTT, 8A.DECV &5

S0lo con el cliente indicado en

No. De Flatatorma

1 No. Certificado 502-20
I Fecha 20/05/20
No. Cliente 10010315
Pedido:
Factura

Tng. Jesus Zumga

Gerente de Calidad




