
PRODUCTOS FORJADOS 
PEDRO CHAPA VILLEGAS 

CHP 
CERTIFICADO DE CALIDAD 

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V. FOLIO No FECHA 

DIRECCI~N AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N* 66-0 SAN FRANCISCO CHlLPAN 

TULTITLAN EDO. DE MEXICO 

4m 15-0ct-08 

REMISI~N FACTURA -1 
COLADA 
448480 
448480 
368348 

COLADA 
448480 
448480 
368348 

LOS BIENES SERAN 
DEFECTOS DE FABRICAClbN. MATERIALES Y 

FUNCIONAMIENTO EN UN PERIODO MINIMO DE MA CORRESPONDIENTE, SIENDO LA COMPOSICION MATERIAL NORMALIZADO DE ORIGEN A 9000 c Y ENFRIADO EN AIRE 
12 MESES DE OPERACI~N Y10 16 MESES MATERIAL LAQUE PROPORCIONA EL FABRICANTE EN CALMA 
DESPU~S DEL EMBARQUE DE LA MATERIA PRIMA FORJADO EN MEXICO 

ASME II -2004 
MATERIAL FABRICADO EN MEXICO 

PRIMERA CERRADA 16 DE JULIO NO 4, LAS ANIMAS TEPOTZOTdN EDO MEX C P 54616 

RESIST 
PSI 

75,101 
75,101 
70,050 

V 
0.000 
0.000 
0.003 

DESCRIPCI~N 
CODO 900 X 3/4" 6000# S.W. A105 12 PZS 
CODO 900 X 1/2" 6000# ROCC. A105 16 PZS 
TEE 1/2" 6000# ROCC. A105 20 PZS 

Jbu" 
op* 

ESPECIF 
SA105N 
SA105N 
SA105N 

NI 

0.070 
0.070 
0.150 

C 
0.240 
0.240 
0.160 

ALARG 
EN 2 PULG 
28.00% 
28.00% 
27.00% 

Nb 
0.000 
0.000 
0.002 

MATERIAL 
SA105N 
SA105N 
SA105N 

Mo 
0.011 
0.011 
0.033 

GARANTI~DOS CONTRA 

SI 
0.160 
0.160 
0.190 

FLUENCIA 
PSI 

53,238 
53,238 
48,705 

Cu 
0.230 
0.230 
0.150 

APLASTAM 
MM 

BUENO 
BUENO 
BUENO 

RED AREA % 

33% 
33% 
38% 

DUREZA 
BHN 

75 RB LC 
75 RB LC 

177 

NACE EvIR 01-75 
2003 
2003 
2003 

Mn 
0.720 
0.720 
0.650 

P 
0.008 
0.008 
0.010 

S 
0.027 
0.027 
0.032 

Cr 

0.090 
0.090 
0.070 
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