
PRODUCTOS FORJADOS CHP 
TOMAS CHAPA KASUSKY 

CERTIFICADO DE CALIDAD 
CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V. 

DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66-0 SAN FRANCISCO CHILPAN 

TULTITLAN, EDO. DE MEXICO 

FOLIO No FECHA 7 1  25-Ene-11 

REMISION FACTURA 71 
FLUENCIA 

PSI 
49,160 

Cu 
0.360 

OBSERVACIONES. 

COLADA 
463400 

COLADA 
463400 

DEFECTOS DE FABRICACI~N. MATERIALES Y DE ACUERDOA LAS ESPECIF~CACIONES QUE MARCA 

FUNCIONAMIENTO POR UN PERIODO DE LA NORMA CORRESPONDIENTE. SIENDO LA COMPOSICION 

12 MESES APARTlR DE SU EMBARQUE DEL MATERIAL LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE 
DE LA MATERIA PRIMA 

ESPECIF 
SA105N 

Ni 
0.100 

ESTE MATERIAL 
MARCA DE FABRICA. CHP Y10 LOGOTIPO 
NORMALIZADO DE ORIGEN A 900" C Y ENFRIADO EN AIRE EN CALMA 
B16 
FORJADO EN MU(IC0 A 1150-1200 "C 
ASME 11 -2007 
NRF-02SPEMEX-2004 
lS0115156 

PRIMERA CERRADA 16 DE JULIO No 4. LAS ANIMAS TEPOTZOTaN EDO MEX C P 54618 

MATERIAL 
SA105N 

Mo 
0.016 

FUE FABRICADO 

DESCRIPCION 
TEE RED. 1 1/2" X 1" 3000# S.W. A/C A105 05 PZS 

RESIST 
PSI 

70,380 

V 
0.000 

APLASTAM 
MM 

BUENO 

RED AREA % 
33% 

ALARG 
EN2PULG 
27.00% 

Nb 
0.000 

DUREZA 
BHN 
162 

NACE MR 01-75 
2005 

LOSBIENESSERANGARANTIZADOSCONTRA CERTIFICAMOS QUE 

S 
0.010 

C 
0.150 

Cr 
0.160 

Mn 
0.700 

SI 
0.140 

P 
0.013 


