PRODUCTOS FORJADOS

CHP

TOMAS CHAPA KASUSKY
CERTIFICADO DE CALIDAD
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.AA.DEC.V. FOLIO No FECHA
3946 05/08/2011
DIRECCION. _ AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 66-O SAN FRANCISCO REMISION FACTURA
CHILPAN EDO. DE MEXICO
FLUENCIA | RESIST ALARG APLASTAM - = DUREZA
COLADA DESCRIPCION ESPECIF MATERIAL psi PS EN 2 PULG. MM NACE MR 01-75 BHN
463400 |COPLE 1" 2000# ROSC. A/C A105 06 PZS SA105N SA105N 49,160 70,380 27.00% BUENQO 2005 162
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COLADA [ SI Mn P 5 Cr Ni Mo Cu \% Nb RED AREA % CE 047 MAX | Cu+Ni+Cr+Mo

463400 0.150 0.140 0.700 0.013 0.010 0.160 0.100 0.016 0.360 0.000 0.000 33% 0.33 0.636
LOS BIENES SERAN GARANTIZADOS CON CERTIFICAMOS QUE ESTE MATERIAL FUE FABRICADOJOBSERVACIONES:
DEFECTOS DE FABRICACION, MATERIALE Productos Forjados 1540760 MARCA DE FABRICA: CHP Y/O LOGOTIPO
FUNCIONAMIENTO POR UN PERIODO DE? Tomi ﬁnssponmem_ SIENDO LA COMPOSICIONJNORMALIZADO DE ORIGEN A 800° C Y ENFRIADO EN AIRE EN CALMA
12 MESES A PARTIR DE SU EMBARQUE ./ K IIS'U g*ynsmm. LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE|B16

‘o PHAREAR, o
_ DE LA MATERIA PRIMA JFORJADO EN MEXICO A 1150-1200 °C
CONTRO CALIDAD
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Cda. de call ERANASOIR QREGUERA H.LUZ
‘2potzotlén, México

ASME Il -2007

NRF-028-PEMEX-2004

1SO/15156

PRIMERA CERRADA 16 DE JULIO No 4, LAS ANIMAS TEPOTZOTLAN EDO.MEX, C P. 54616



