CONDVUIT, S.A. DEC.V. No. 10647

Aseguramiento de Calidad Fecha: 14-Ene-10
Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax. (01 55) 5775 - 6101
AV. MEXICO OTE.36 ‘ Ext.8228

TULPETLAC, MEXICO

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a camtinuacion y que ostentan la marca RYMCO cumplen
con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S,A DE CV. Clave 6599

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 SAN

Direccién: R ANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX. Pedido s/n
Factura 141198
Identificacion de la tuberia
Orden de ‘ Cantidad Producto - Tamai ; .Diémetl"o Exterior 1 ‘ Espe§9r MTS ; Apariencia
trabajo  Pzas. -
mm pig mm Pig Exterior
Tubo negro Lamina
1 562 122 TUBO -11/2-CED.30 483 1.902 229 0.090 6030 rolada en caliente
684 300 TUBO -3-CED:30 985 | 3485 | 206-| o120 sosp | Tuponedrolamina
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Vo uAG Y CIA 3 Tubo negro Lamina
400 17 }‘ P  BRG ") Acddd 114.3 4.500 3.05 : 0.120 6030 rolada en caliente
DE CALIDAD
o Norma
1 tggrg_m/ +0.03" + 1 mm/m --- --- 1mm/m Pasa Pasa Pasa (ﬁ&é\fgg
+0.13mm/ (ASTM A-513)
2 0.005° +0.03" + 1 mm/m —-- .- 1mm/{m/| Pasa Pasa Pasa NMX-B-485
3
+0.13mm/ (ASTM A-513)
4 0.005" +0.03" + 1 mm/m .- .- 1mm/m| Pasa Pasa Pasa NMX-B485
5
Composicion Quimica de la Lamina
No. Certificado - No.Colada %C - % M % P %S
1 B845920 281931 0.081 0320 0012 0.008 g
2 B608203 162288 0.100 0.340 0.018 0.009 Aseguraffiiento de Calidad
3 / ANDRES MARTINEZ G.
4 B608203 162288 0.100 0.340 0018 000~—f—
5

Todos nuestros productos se fabrican con lamina certificada por el proveedor,bajo laNorma SAE-J-403.
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