CONDVIT, S.A. DE C.V. No. 5863

Aseguramiento de Calidad 13-Jul-06

AV MEXTCO-OTE .36

TULPETLAC, MEXICO
Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuacién y que ostentan la marca RYMCQ cumplen
con las normas descritas.

Cliente:  PLESA ANAHUAC SA DE CV Clave 6599

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 SAN

Direccion: £ R ANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX. Pedido 1585
Factura 112609

¥ _ e
L e e et
Tubo negro Lamina
1 502 51 TuBO -2 -CED.30 60.3 2374 . 2,67 0.105 6000 rolada en caliente
Tubo negro Lamina
2 400 144 TUBO -4 -CED.30 1143 4.500 3.05 0.120 6000 rolada en caliente
3
4
Normalizacion Pruebas

1 * %&Tw + 0.07/.003" + 2 mm/m --- --- +1mm/m Pasa Pasa Pasa (ANSJQ BA-ES? )
2|* ?].gg_w £0.07/.003" | +2 mmm - —o- |t 1mm/m| Pasa Pasa Pasa \forble gl
3
4

Composicién Quimica de la Lamina

B484807 148799 0.100 0.360 0.018 0.010

1
2 B608203 162288 0.100 0.340 0.018 0.009 Aseguramie
3 (
4

Todos nuestros productos se fabrican con lamina certificada por el proveedor,bajo la Norma SAE-J-403. J




