CONDVIT, S.A. DE C.V. No. 8281

Aseguramiento de Calidad Fecha: 04-Dic-08
Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax. (01 55) 5775 - 6101
AV. MEXICO OTE.36 : Ext.8228

TULPETLAC, MEXICO
Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuacién y que ostentan la marca RYMCO
cumplen con las normas descritas.

cliente:  PLESA ANAHUAC Y CIAS, S,A DE C,V. Clave 6599

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 SAN

Direccién: - Lo ANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX. Pedido 5509
Factura 1 31 747

i Diametro Exterior Espesor Apariencia
Srden _de Cantidad Producto - Tamano e s e Largo mm P
trabajo Pzas. :
mm plg mm Plg Exterior
1| 703 408 TUBO -1 -CED.30 334 1.315 1.91 0.075 goop | Tubonegro Lamina
) ; : : : rolada en caliente
2| 750 255 TUBO -2 -CED.30 60.3 2.374 2.67 0.105 goop | Tubonegro Lamina
) ; : . : rolada en caliente
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— ;::ade rectitud Pruebas Apariencia -

Diametro Espesor Largo mm ’ osn:r'\‘ : Gage mm/m | Aplastado| Abocinado Exterior

+ 0.13mm/ " (ASTM A-513)
1 0.005" +0.03 +1 mm/m .- - 1mm/m| Pasa Pasa Pasa NMX-B-485

+0.13mm/ " (ASTM A-513)
2 0.005" +0.03 +1 mmim -- .- 1mm/m]| Pasa Pasa Pasa NMX-B-485
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Composicion Quimica de la Lamina
No. Certificado No. Colada % C % Mn % P %S \

1 B809120 279082 0.080 0.360 0.018 0.008 !
2 Asegurandientc de Calidad
3 LT %A’; -
4 /
5

Todos nuestros productos se fabrican con lamina certificada por el proveedor,bajo la Norma SAE-J-403.
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