“INMERMEK

radzgktificado de Calidad 359800, DE FOLIO

Recepeionibl@. JOSE ALBERTO PEREZ JAIMES ClientPLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. |
o1 8788 Fecha de recibid 2810272008
B S 1477 echa de recibido—_gunamang—
Rem: Fecha de entrega.
Tipo de piczas 4 1L OTE-DETUBOS .. _
,,,,,,,,,,,,,, . 0—- Espesor: DIVERSOS .
— 0 l{gs 11325
0 Kgs 121118

Namero de piesas recibidas: 4 1OTE. Pras.
Noamervo de plezas entregadas:_ 1LOTE Pyas:
1.-Adherencia:

Se gotpearon_ 3 Pzas. de _ 1LOTE Piezas / Defectuosas 0 Pzas.
2.-Grosor de capa de zine Microtest ( Micrémetro: ( }
Resuliados: Valor Valor Valor Valor Valor Valor
. .l",sperado Obtenido Esperado Obtenido Fsperado Obtenido
nm uim pm nm nm 10 jrm
— 47— 80— 218 197
jm 1 pm nm pn 3¢ pm pm
B 90 34 90 248 90 172
jum pun HE Y pm _m nm
- Py ve £30.0 QN DAL
90 pin T m —90 pm £Z0J nm v o Gl o
— 40— —185 9 243 80 333

Los valores esperados de esta tabla corresponden a los minimos que se indican en la
Norma Internacional ASTM-A-123, A-153 y en la NMX H-74, H-4 para recubrimientos
Nonmales v Especiales.

J.-Apariencia - Brillante { X 4.- Galvanizado:
-Semi-opica { ) -Especial )
-Opaca ( ) ~Normal 8( }
Totad Aceptado. .44 app.. Pras. Cant. Pzas. Rechazadas 0 Pzas.

Contentarios

GALV 14-01

A CHAVEZ SANCHEZ
Departamento de Aseguramiento de Calidad

IMPORTVANTLE: ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE VALIDEZ SI SE PRESENTA SU QORIGINAL CON
FAS FIRMAS AUTORIZADAS Y SOLO ES VALIDO PARA LA ORDEN DE TRABAJO QUE MENCIONA
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AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 10, FRACC. IND. TULTITLAN, TULTITLAN EDO. DE MEXICO, C.P. 54800
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