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=i B . No.DE EMBARQUE: PN -09904
CUENTE:  PLESA ANAHUAC Y COMPARIAS SA DE CV. CERTIFICADO DEL PRODUCTO
DIRECCION: AV, VALLE DE LAS ALAMEDAS #60 . PARA TUBO MAYOR A 2" APLICA PRUEBA DE APLASTAMIENTO
COL. SAN FRANCISCO CHILPAN. PARA TUBO DE 2" Y MENORES APLICA PRUEBADEDOBLES.
TULTITLAN EDO, DE MEXICO.
, PRUEBADE DOBLEZ: [V ] PRUEBA DE APLASTAMIENTO: [
FECHA: 7 DE ABRIL DEL 2008 L p
PESO | LONG. e f
PART. | cant. {uniDap) (Kge) | () | Ne-COLA st mm RECUBRIMIENTO lusamecw.sl
1 | 176 | PZAS. | 4410 ] 640 179751 LA " A FERW] 1200 BARNIZADO LSO
‘ 480248 | TUBO DE 1172’ DIAM. NOMINAL [ 045™ SR [ERW| 1200 BARNIZADO _ [is0
2 | 127 |PzAS 1330 | 640 178811 TUBO DE_1/2 DIAM. NOMI 0107 | AR | A |ERW| 700 GALVANIZADO ROSCADO
3 | 101 | PZAS. 115360] @20 282344 TUBO DE 8" DIAM. NOMINAL 018" | As3 | B TERW] 1180 BARNIZADO Lso
262343 TUBO DE 6" DIAM. NOMINAL 0188" | A53 | B IERW| 1150 BARNIZADO 1150
4 | o1 IPZAS.| 0960 | 640 178142 TUBODE /4" DIAM NOMINAL | 0113" | AS3 | A TERW| 700 BARNIZADO LISO
COMPOSICION QUIMICA _PRUEBAS FISICAS
No.COLADA| C | Mn P 8 | 8 [cu] o[ M [m] Vv LIMITE ELASTICO (P81} GLTINA TENSION (P51} % ELONGACION|
— 179751 | 0086 | 0330 | 0012 | 0011} 0.007 | 0020} 0.010]0.030 | 0.005 | 0.002 42150 55300 36%
480248 | 0036 | 0180 | 0.016 | 0.012| 0.011 | 0.030 [ 0.030 } 0.030 | 0.006 | 0.001 42450 57100 %%
176611 | 0058 | 0.180 | 0.005 | 0.008] 0017 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.045 | 0.002 45250 58100 3%
282344 | 0.184 | 1100 | 0.013 | 0.006 | 0.286 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.005 | 0.004 64450 72250 38%
WA 78400 NA
262343 | 0172 | 1.100 | 0012 ] 0.007 | 0288 | 0020 0.030 | 0.005 | 0.004 | 0.004 65000 73750 3%
: : ’ ; ‘ “NA 79100 NA
778142 | 0,03 | 0.170 | 0010 | 0.005]| 0015 | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.006 | 0.002 42150 58300 36%
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& AROB A PARTIR DE ESTA FECHA, ESTANDO A DISPOSICION DEL CLIENTE, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO. EL COMPROMIBC DE PYTCUD 8.A. DE C.
ACEPTAMOS £1. DOCUMENTO ORIGINAL.
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