VALvULAS WORCESTER DE MEXICO, S.A. DE CV.

RHINO VALVES WORLDWIDE

Wllvours vin:

127274

CERTIFICADO DE CALIDAD
EN 10204 3.1 B

~CODO %00 (3/4™) S.W. L-3000

Viélvulas Worcester de México, S.A. de C.V,, certifica que el material indicado cumple con nuestras
especificaciones como se describe en nuestros catalogos, hojas de especificacion, dibujos y en otra literatura.
Los productos, partes, materiales indicados aqui han sido comprados, fabricados, inspeccionados, probados de
acuerdo con estas especificaciones, a nuestro sistema de calidad ISO 9001, ASME/ANSI B16.34-1998 inciso

(7.,ASME / ANSI B16 11-1996, MSS SP-83-1995 y NACE MR-01-75. Material de acuerdo a

ultima edicién (libros 2003) ASME 11 Ed.2001 al 2002.
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NTBD | 0.180 | 0.900 | 0.230 | 0.023 | 0.005 | 0.130 | 0.00 | 0.050 | 0.80 | 0.06 X |0022| 535N/mm? 323N!mm' 29.100 66.600 B3HB
AB022| 0210 | 0980 | 0240 0.0%6 | 000 | 0.20 | 0.001| 000 | 0006 | 0.004| X | 008 | 502N/mm? | 310 N/mm? 31800 69.400 H“8HB
ABO055| 0.180 | 1070 | 0235 0.020 | 0.00 | 0010 | 0.004 | 0010 | 0033 | 0002| X |0.032| 525N/mm? 301N/mm? 31300 68.800 HI9HB
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Elaboro: Aprobo:

Gerente de Aseguramiento de Calidad
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Maiz 263, Col. Valle del Sur, Del. Iztapalapa México, D.F. C.P. 09819

Teleronos: 56-70-51-55 (8 lineas) 56-70-66-24 55-82-91-03 55-82-00-30
Fax: 56-70-67-41 56-70-35-13 e-mail: calidadw@worcester.com.mx

www.worcester.com.mx
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