VALvuLAS WORCESTER DE MEXxiIco, S.A. pDE C.V. o i
RHINO VALVES WORLDWIDE

CERTIFICADO DE CALIDAD
EN 10204 3.1 B

f R R TER e e _ Fecha:
S 20.00 EE132526/42 9/Jul/08
CODO 900 (3/4") S.W. L-3000 # TPLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.v,

-Valvulas Worcester de México, S.A. de C.V,, certifica que el material indicado cumple con nuestras
especificaciones como se describe en nuestros catdlogos, hojas de especificacion, dibujos y en otra literatura.
Los productos, partes, materiales indicados aqui han sido comprados, fabricados, inspeccionados, probados de
acuerdo con estas especificaciones, a nuestro sistema de calidad ISO 9001, ASME/ANSI B16.34-1998 inciso
(7,ASME / ANSI B16 11-1996, MSS SP-83-1995 y NACE MR-01-75. Material de/acuerdo.a ASTM
ultima edicién (libros 2003) ASME II Ed.2001 al 2002. o P 1S WORCE ;
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AB255(0.200 | 0950 | 0.200 | 0.008 | 0.0% | 0.030 | 0.0% | 0.030 | 0.060 | 0.008| x X 75.7 KSt 457 KS| 34,800 67.000 U3 HB
AB25410.200 | 0.950 | 0.200 | 0.009 | 0.08 | 0.030 | 0.0% | 0.030 | 0.060 | 0.008| x % 756 KSI 526 KSI 32.000 65.300 H7HB
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