VALvuLAS WORCESTER DE MEXxico, S.A. DE C.V.
RHINO VALVES WORLDWIDE

R v

CERTIFICADO DE CALIDAD
EN 10204 3.1 B

Factura: Cantidad: Certificado: ; ] Fecha :
133589 20.00 EE133589/35 | 29/Ago/08
Descripcion: Cliente:
I CODO 900 (1") NPT L-3000 # 7PLESA ANAHUAC Y CIAS,, S.A. DE C.V.

Vilvulas Worcester de México, S.A. de C.V., certifica que el material indicado cumple con nuestras
especificaciones como se describe en nuestros catalogos, hojas de especificacion, dibujos y en otra literatura.
Los productos, partes, materiales indicados aqui han sido comprados, fabricados, inspeccionados, probados de
acuerdo con estas especificaciones, a nuestro sistema de calidad ISO 9001, ASME/ANSI B16.34-1998 inciso
(7,ASME / ANSI B16 11-1996, MSS SP-83-1995 y NACE MR-01-75. Matc&}@ﬁ@mﬂ%a ASTM
uillmd edicion (]1]31‘0‘; 2003) ASME I1 Ed.2001 al 2002. . <

MATERIAL No. COLADA
ASTM A5 AB 66
ASTM A5 2653
ASTM A 105 FOLN
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AB®6 | 08B0 |0990]0200| 0010 | 000 |0020] 000 |0030| 0. | 0OV | X X 78O KSI 44 6 KSI 30.000 68.600 HIHB
2653 | 0.205| 0920 ) 0220 | 0.008 | 0.007 | 0070 | 001 | 0040 | 0.130 | 0.021| X [0023| 5060N/mm? | 313 N/mm? K} 60.9 HIHB
FOLN | 095 | 0940 | 090 | 0.013 | 0.007 | 0.080 | 000 | 0.050 | 0.60 | 0023 | X | 0021| 492N/mm? | 330 N/mm? 28 59.5 56 HB
X X X X X X X X X X X X X X X X X
Elaboro: Aprobo: A
Mario Hernandez Garcia. Ing. Saturninc Padilla Becerra.
Auditor de Embarque Gerente de Aseguramiento de Calidad
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