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ANALISIS Quimico 'PRUEBAS FiSICAS.

DESCRIPCION HT C Sl MN P S CR NI D NORMA
59C0D0 DE 19 MM X 90 CRDULA 48 21102 0.01 .19 0.5 9.912 000 0.0t 69 ASTH A 234 WP
19RED.CONC. DR 38 X 25 WM CED-80 43186 0.7 025 109 0.013 0060 0,93 124 ASTH A 234
SRED.CONC. DE 51 K 13 WM CED-80 29263 . 0.5 107 0.000 0.030  0.63 127 ASTH A 234 WPB'
20RED.CONC. DB 102K 76 MM CED-40 27889 .17 0.28  0.80 0,015 0.100  6.40 142 ASTN A 234 WPB
10RED.CONC. DE 102K 51 WM CED-80 33982 .47 030 0.66  0.005 0.060  0.06 80 ASTH A 234 WPB

8.30 80 ASTH A 234

20RED.CONC. DE 1521102 MM CED-40 33902 0.17 0.66 0.005 0.060 0.06

- S Y,
Pruebas Fisicas Certificamos que estos materiales fueron fabricados €l certificado original esta impreso en papél de seguridad en
A=Fluencia - KG mm2 - Mpa - PSI bajo la norma correspondiente, siendo la composicién caso de que el poseedor entregue una fotocopia del mismo,
B=Resistencia - KG mm2 - Mpa - PSI del material la que proporciona el fabricante de la debera garantizar la conformidad con.€l original y se hara
C=Alargamiento - %~ materia prima 6 responsable por cualquier usoilegal o indebido.
D=Dureza  -BHN-HRB-HRC Este certificado consta de - _partidas : S
«Cumple con Norma NACE-MR-OI-75/97  EL PORCENTAJR DE VANADIO BS MENOR A .080%
Dimensiones de acuerdo ANSIBI6S EL PORCENTAJE DE COLWBIO RS MENOR A .002%

TH/ASME A 234 WPB 02/2002  TRATAMIENTO TERMICO A 930-950 GRADOS ,
BRIA SIN COSTURA RL PORCENTAJE DE COBRE ES MENOR A .040% ; CONTROL D€ CALIDAD

Cumple con norr%
Materia prima




