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Pruebas Fisicas Certificamos que estos materiales fueron fabricados €l certificado original esta impreso en papel de segurifihd en H
A=Fluencia - KG mma - Mpa - PSI bajo Ia norma correspondiente, siendo la composicién  caso de que el poseedor entregue una fotocopia del Miisihb} , _’___::_J
B=Resistencia - KG mm2 - Mpa - PSI del m.ateri_al la que proporciona el fabricante de la debera garantizar la conformidad con el original y sd ara
C=Alargamiento - %- materia prima § responsable por cualquier usoilegal o indebido. T
D=Dureza -BHN - HRB - HRC Este certificado consta de partidas

.Cumple con Norma NACE-MR-0I-75/97
Dimensiones de acuerdo ANSI BI6.9

JASHE A 134 WPB 02/2002
;”"“"E con “‘ﬁ%m SIN COSTURA
ateria prima

BL PORCENTAJE DR VANADIO BS MENOR A .080%
BL PORCENTAJE DE COLUMBIO ES MENOR A .002%
TRATANIENTO TERMICO A 930-956 GRADOS

BL PORCENTAJB DE COBRE ES MENOR A .040%.
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