REPORTE DE LIBERACION DE TUBERIA Y/Q ACCESORIOS REVISION No.1,0
LABORATORIO DE CALIDAD "ING. JULIO DONDISCH ROSENHAUS" FOLIO RL/01/5347/10
CARRETERA MEXICO-PACHUCA KM 48 4, TECAMAC, EDQ. DE MEXICO FECHA 2010-12-10
TEL: 01 77 97 96 24 66 AL 68. Fax 01 77 97 96 24 99 HOJA: 1DE1
CLIENTE: PLESA ANAHUC Y CIAS, S.A. DE C.V.
DIRECCION: AV. VALLE DE LAS ADAMEDAS66-0,COL. FRANSISCO CHILPAN TULTITLAN .
IPRODUCTO: TUBERIA DE ACERO AL CARBONO
ORDEN DE FABRICACION: 5347  |PEDIDONo. FIT-6374 DIAMETRO NOMINAL EXTERIOR:1498,6 mm (59") |ESPESOR DE PARED NOMINAL: 15,8 mm (5/8")
FECHA DE INSPECCION TUBO No. | ACCESORIO | Longuitubmy{ wo | Lp uT RT PH RECUBRIMIENTO OTROS
2010-12-10 1 N/A 11,61 0K N/A N/A N/A N/A N/A OK
2010-12-10 2 N/A 11,61 0K N/A N/A N/A N/A N/A 0K
2010-12-10 3 N/A 11,61 OK N/A N/A N/A N/A N/A OK
2010-12-10 4 N/A 11,61 OK N/A N/A N/A N/A N/A OK

\

NOMENCLATURA: OK= ACEPTABLE, N/A= NO APLICA, vE IGUAL AL DATO ANTERIOR, LP=LIQUIDOS PENETRANTES RT= RADIOGRAFIA, UT= ULTRASONIDO, PH= PRUEBA HIDROSTATICA.
VD = INSPECCION VISUAL Y DIMENCIONAL.

OBSERVACIONES:

ELABORO

. APROBO

DANIEL VELAZQUEZ GARCIA

CECILIO SALAZAR QUEZADA

NOMBRE

S——FIRMA NOMBRE
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Fabricagiones Industriaies Tumex S.4. de B.V.

INFORME DE RESULTADOS DE PRUEBAS LcSTRUCTIVAS

LABORATORIO "ING. JULIO DONDISCH ROSENHAUS"

CARRETERA MEXICO-PACHUCA KM 48.4, TECAMAC, EDO. DE MEXICO
TEL: 0177 97 96 24 86 AL 68. Fax 0177 97 96 24 99

REVISION No: 1.4

FOLIO} 1AQ01/5347/10

HOJA 1DEA1

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, SA DE C.V. FECHA DE RECEPCION 2010 - Noviembre - 09
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 86-0, COL. FRANGISCO CHILPAN, TULTITLAN FECHA DE PRUEBA 2010 - Noviembre - 09
MATERIAL PLACA DE ACEROQ AL CARBONO DE 15,8mm {5/8 in) DE ESPESOR. FECHA DE EMISION 2010 - Diciembre - 09
PRODUGTO NiA PEDIDO FIT-6374
PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA PR-14-LA. ORDEN DE FABRICACION 5347

INORMA DE MATERIAL ASTM A-36 | [ NORMA DE PRODUCTO N/A | [NORMA DE EVALUACION | ASTM A-36

ANALISIS QUIMICO POR ESPECTROMETRIA
% EN PESO
FOLIO | COLADA G
PROBETA ‘ )
OPIEZA | MATERIAL C Mn Si P 5 Al cu Ni Cr Mo v Ti No |* EVALUACION
PAQ/266/10 20192 IBD21865 0.155 0.839 0.152 0.012 0.033 0.057 0.04 0.02 0.072 0.018 0.004 0.001 0.004 oK
PAQ/276/10 20212 1BD21876 0.141 0.81 0.185 0.022 0.021 0.062 0.036 0.016 0.086 0.017 0.003 0.001 0.003 oK
\"\
~—]
"-..,_‘\
EQUIPO: ESPECTROMETRO DE EMISION OPTICA MARCA BAIRD
NOMENCLATURA: N/A =Noaplica N/P=Nopresenta OK = Aceptable X =No Aceptable Vi p
OBSERVACIONES ELABORQ
DANIEL VELAZQUEZ GARCIA CECILIrFALAZAR QUEZADA
RESPCONSABLE DE ENSAY0OS DESTRUCTIVOS JEFE ENSAYOS DESTRUCTIVOS

LOS RESULTADC CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS ENSAYADAS Y NO PODRAN SER REPRODUCIDOS PARCIALMENTE SIN LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE FABRICACIONES INDUSTRIALES TUMEX, S. A. DEC. V.

Fl-14-01-LA-01
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Fabricaciones industrisles Tomex S.8. de O.V.

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS

LABORATORIO ING. JULIO DONDISCH ROSENHAUS

CARRETERA MEXICO-PACHUCA KM 48.4, TECAMAC, EDO. DE MEXICO
TEL: 01 77 97 96 24 68 AL 68. Fax 01 77 97 96 24 99

A

EIYX

entidad mexicana
de acreditoacidn, a.c.

Numero de acreditacién N° MM-0153-017/08
Vigencia de acreditacion a partir de 2008-12-03 al 2012-12-03.
*Acreditacion ctorgada bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 ISO/EC 17025:2005
Requisistos generales para fa competencia de laboratorios de ensayo y de calibracion”

JINFORME DE RESULTADOS No. ITO1/6347/10 REVISION No: 3.3
CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DEC.V. NORMA DE MATERIAL ASTM A-36 FECHA DE RECEPCION 2010 - Noviembre - 09
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS 66-0, COL. FRANCISCO CHILPAN, TULTITLAN NORMA DE PRODUCTO N/, FECHA DE PRUEBA 2010 - Noviembre - 08
[MATERIAL O PRODUCTO PLACA DE ACERC AL CARBONO DE 15,8mm (5/8 in) DE ESPESOR. NORMA DE EVALUACION ASTM A-36 FECHA DE EMISION 2010 - Diciembre - 09
PROCEDIMIENTQ DE REFERENCIA PR-12-LA NORMA DE ENSAYC ASTM E-8 PEDIDC FIT-6374
TIPO DE PROBETA ESTANDAR PLANA METCDO DE CEDENCIA OFFSETC2% |ORDEN DE FABRICACION 5347
VELOCIDAD DE ENSAYO CEDENCIA: 2,85 mmi/min (0,112 in/min)  RESISTENCIA A LA TENSION: 22 mmimin (0,868 infmin) HOJA 1DE1
TENSION -
ESPESOR ANCHO PUNTO DE RESISTENCIA A | RESISTENCIA ALA o DE
FOLID Of copao CEDENCIA CARGA MAXIMA | ) ) cEDENCIA TENSION % DE
PROBETA PIEZA MATERIAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL ELONGACION REIZLLC;(‘EIgN EVALUACION
in mm in mm in mm in mm b N b N psi MP& psi MPa
PT36410 | 20192 IBD21865 | 0.625 | 1588 | 0.380 | 965 | 0498 | 1265 | 0315 8.00 15234 | 67784 | 21085 | 93700 | 48985 338 67798 487 K1V ES oK
PT/ATYD 20212 18D21876 | 0623 | 1582 | 0433 | 1100 | 0503 | 1278 | 02370 9.40 13270 | 50028 | 20776 | 2416 | 42397 292 66378 458 308 = OK
S——
—
——]
Y
]

£
= Ngfpresenta NiA = No Aplica OK = Aceptable X =No q(eptable

RESPONSABLE DE ENSAYOS DESTRUCTIVOS

JEF

E ENSAYOS DESTRUCTIVOS

NOMENCLATURA: N =Newtons |b=libras Mpa = Megapascales psi = Libras fuerza por pulgada cuadrada 1lb = 4,4482 N 1psi = 0.006895 MPa
OBSERVACIONES ELABORO AP {e]
DANIEL VELAZQUEZ OSRBIA LAZAR QUEZADA

LOS RESULTADOS CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS PROBADAS Y NO PODRAN SER REPRODUCIDOS TOTAL © PARCIALMENTE SIN LA AUTCRIZACION POR ESCRITO DE "FABRICACIONES INDUSTRIALES TUMEX, $. A, DE C. V."
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