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(Request). (Customer). (Remission). (Date). (Report No.)
N Peso Lineal | Peso Lineal .
Tipo de ‘Produc‘to Orden Ir1te|ir)a de Medida Espesor Eslpesor Longitud Longitud Norma Grado P}eso‘ Peso Unitario (Mass per (Mass per Numer0§ de
( Type of Pipe/Delivery Fabricacién . . (Thickness) X I . Unitario Tubo (Pipe
- (Size) (Thickness) pulg (In) (Length) mts (Length) pies (ft) (Specification): (Grade): (mass) kg. meter) meter)
Condition): ( Work Order ) pulg (mm) (mass) Ibs. 5 Number)
Ibs. X pie kg. X mtr.
ERW 1387 18" 0.500 12.70 12.2 40.0 ASTM A500 Grado B 3743.1 1698.1 93.54 139.19 1
No. Lote
1387-14-15
(Lote No.)
Composicion Quimica del Acero (Steel Chemical Composition). RIchledates mecanlca's d’el Reei® d'e alllbelE
(Steel Mechanical’s Properties).
No. Coada (Tl S ikt vt %
(Heat). 9 Mn P S Cu El i6
si v Nb cr Ni Mo Ciw KSI (MPA) ksl (MPA) ( Elz:gz‘t:i'g: )
L T L w LT €
0.26 MAX. 1.35 MAX. | 0.035 MAX. | 0.035 MAX. | 0.2 MAX 58 (400) MIN. 42 (290) MIN. MIN 23
D16709037 0.121 0.068 0.304 0.008 0.002 0.001 0.001 0.020 0.008 0.027 0.001 0.220 62.97(434) - - 54.10(373) - 25

Este certificado ampara los nimeros de serie de los tubos manifestados, los cuales fueron fabricados, inspeccionados y aceptados de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones arriba mencionadas;
FORZA STEEL no garantiza el producto que sea utilizado inapropiadamente. ("There no is guarantee on the use of these products for applications that are outside of the scope of the specification, or the
inappropiate use of them")
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