Forja Especializada

Pto. Mazatlan No. 279 Col. La Pastora * Deleg. Gustavo A. Madero « C.P. 07290 N
Tels: 2227-2425 2227-2430 2227-2439+ Fax: 2227-2883 * mail: fesa@proc

R.F.C. FES-8
S.A. de C.V. CERTIFICADO DeE CALIDAD
4 : VENDIDOA : : PLESA ANAHUAC Y CIAS, SA DE CV CON LA FACTURA - 42087
ANALISIS QuimMico PRUEBAS Fisicas
DESCRIPCION HT C =) MN P S CR NI MO A B C D NORMA
20 RED.CONC. DE 51 X 38 MM CED-40 25645 0.130 0.24 1.06 0.008 0.002 0.040 0.03 0.01 L1 if 0 131 ASTH A 234 WPB
25 RED.CONC. DE 76 ¥ 51 MM CED-80 41212 0,120 0.35 1.06 0.012 0.002 0.050 0.05 0.02 4 48 40 143 ASTM A 234 WpPB
30 RED.CORC. DE 127%102 MM CED-80 97759 0.180 0.27 0.69 0.007 0.003 0.070 0.04 0.04 33 49 LY 75 ASTH A 234 WPB
45 RED.CONC. DE 51 X 25 MM CED-80 20713 0.140 0.26 1.06 0.013 0.001  0.060 0.05 0.03 15 50 19 128  ASTH & 234 WPB
L]
N
Pruebas Fisicas Certificamos que estos materiales fueron fabricados €l certificado original esta impreso en papel de seguridad
A= Fluencia -KG mmg2 - Mpa - PSI bajo la norma correspondiente, siendo la composicion en caso de que el poseedor entregue una fotocopia del

B= Resistencia -KG mmg - Mpa - PSI
C= Alargamiento - % -
D= Dureza -BHN - HRB - HRC

Cumple con Norma NACE-MR-0I-75/97
D-Emzm_o:mm de acuerdo ANSI BI6.S

»m ,ﬁ _,%LEE ASTM/ASME A 734 WPB 02/

BHmidIMA - TUBERIA SIN COSTURA

20027RA

del material la que proporciona el fabricante de la mismo, deberd garantizar la conformidad con el original y

materia prima se hara responsable por cualquier uso ilegal o indebido
€ste certificado ¢ :m_»u de uzaum
EL 822:: E VANABIO ES M A .080%

EL PORCENTAJE DE COLUMBIO mm mz_uw w
MIENTO TERMICO A 930-950 GRADOS
EL PORCENTAJE DR COBRE ES MENOR A

0024

040%




