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S.A. de C.V. CERTIFICADO D€ CALIDAD

( : PLESE ANAHUAC ¥ CIAS. SA DE CV

VENDIDO A: - CON LA FACTURA 43047
ANALISIS QUIMICO PRUEBAS FiSICAS
DESCRIPCION HT C Sl MN P S CR NI MO A B C D NORMA
ma m_,_,_m_m_z.n_ _:J :H_ 0.170 0.28 0.66 0.00% 0.001  0.060 0.06 0.04 l 50 3 76 ASTM A 234 WPB
20 mé_.“mym_ DE ?hmm 0.200 0.18 0.88 0.008 0.002  0.060 0.08 0.05 40 53 38 80  AGTM A 734 WPB
WD mmw_a? mu 1 JZA _.,,Hmc _:m._ 0.66 0.003 0.001  0.060 0.06 0.04 50 36 76 ASTH A 234 WPB
15 mﬂ_q% H H Jm _“._r.m 0.26 ;n g 011 0.002  0.050 0.03 32 {7 19 134 ASTM A 7234 WPB
20 RED.CONC. DE 1 mu.\‘; 0.120 _ﬁm 1.0% 0.011 0,002  0.0%0 0.03 0.02 32 47 39 134 ASTH A 234 WPB
10 RED.CONC. DE T¢ 27611 0.120 0.23 1.05 0.011 0.002  0.030 .02 0.02 13 ih 3 128 ASTMCR 734 WPB
L]
rII -
Pruebas Fisicas Certificamos que estos materiales fueron fabricados €l certificado original esta impreso en papel de seguridad en :
A=Fluencia - KG mm2 - Mpa - PSI bajo la norma correspondiente, siendo la composicion  caso de que €l poseedor entregue una fotocopia del mismo,
B=Resistencia - KG mma - Mpa - PSI del material la que proporciona €l fabricante de la debera garantizar la conformidad con el original y se hara
C=Alargamiento - %~ materiaprima - responsable por cualquier usoilegal o indebido.
D=Dureza -BHN - HRB - HRC Este certificado consta de
Cumple con Norma NACE-MR-OI-75/97 EL PORCENTAJE DE VARADIC E
Dimensiones de acuerdo ANSI BI6.9 EL PORCENTAJE m COLUMBIO
nc_:u_mﬁ@rmgmﬁ._wﬁz.ﬂz? ASH m._._ 234 WPB 02/Z002TRATAMIENTO TERMICO 2 930-
Zmﬁmﬁh%?wﬁi : TUBERIA SIN COSTURA EL PORCENTAJE DE COBRE ES



