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1 RFC. FES-B871026+
S.A.de CV. CERTIFICADO D€ CALIDAD
VENDIDO A: PLESA ANAHUAC Y CIAS. 5A DE CV CON LA FACTURA #4038
ANAUSIS QuiMICO PRUEBAS Fisicas
DESCRIPCION HT C =11 MN P S CR NI MO A B C D NORMA
175C0D0 DE 32 MM X 90 CEDULA 40 625 0.130 0.36 1.06 0.012  0.001 0.040 0.03 0.02 40 §1 n 141 ASTN A 234 JPB-
T0TAPON CAPA DE 152NN CEDULA 40 12311 0.170 0.28 0.66 0.005 0.00! 0.060 0.06 0.04 31 50 36 76 ASTN A 134 WPB
1SRED.EXC. 152%102 NN CEDULA 80 R I 0.180 0.27 0.69 0.007 0.003 0.070 0.04 0.04 1 i 41 15 ASTN A 134 WPB
Pruebas Fisicas Certificamos que estos materiales fueron fabricados €l certificado original esta impreso en papel de seguridad en
Fluencia - KG mm2 - Mpa - PSi bajo la norma correspondiente, siendo la composicion  caso de que €l poseedor entregue una fotocopia del mismo,
Resistencia - KG mm2 - Mpa - PSI del material la que proporciona €l fabricante de la debera garantizar la conformidad con €l original y se hara
Alargamiento - % - materia prima 3 responsable por cualquier usoilegal o indebido.
Dureza -BHN - HRB - HRC Este certificado consta de partidas

Tple con Norma Z)nml?___mlo_-Nm\wu
nensiones de acuerdo ANSI BI&.9

EL PORCENTAJE DE VANADIO ES MENOR A .080%
EL PORCENTAJE DE COLUMBIO ES MENOR A .002X

" Wple con norma ySTN/ASNE A 234 WPB S.EQS TRATAMIENTO TERNICO A $30-950 GRADOS

teria prima TUBERIA SIN COSTURA

EL PORCENTAJE DE COBRE ES MENOR A .040%




