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Pruebas Fisicas Certificamos que estos materiales fueron fabricados €l certificado original esta impreso en papel de seguridad en -
A=Fluencia - KG mm2 - Mpa - PSI bajo Ia norma correspondiente, siendo la composicién  caso de que €l poseedor entregue una fotocopia del mismo, 4
B=Resistencia - KG mm2 - Mpa - PSI del material la que proporciona m_ fabricante de la debera garantizar la conformidad con el original y se hara
C=Alargamiento - %= materiaprima 1 } responsable por cualquier uso :mnm_ow_._m_nvﬁo.
D=Dureza -BHN = HRB - HRC Este certificado constade nu_.mn_um 0 e
Cumple con Norma NACE-MR-O-75/57 £1 PORCENTAJE DE VANADIO ES NENOR A .080% LR )
Dimensiones de acuerdo ANSI BIG.S EL PORCENTAJE DE GOLONBIO ES NENOR A .002%
n...:._u_m\nas norma ASTH/ASNE A 234 WPE 02/2002  TRATANIRNTO TERKICO & 930-950 GRADOS 7
Materia prima TUBERIA SIN COSTURA ~ EL PORCENTAJE DE ..ﬁ-: ES NBNOR A .0402 |
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