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Especificaclones de Producto segin Proveedor:
Producto HFW CARBON STEEL PIPE
NORMA DE PRODBUCTO ASTM A53 Gr-B

ESTE CERTIFICADO AMPARA 3 PIEZAS DE PRODUCTO: TUBERIA HFW 12.750 X .406 ASTM A53 Gr-B

NUMEROS DE SERIE DE TUBO PARA ESTA COLADA. 152-50-2A_152-50-2B_152-50-6A.

Dimetro : . © Espesor ) Longitud Peso Grado de Tuberia
1275 Pulgadas . 0375 Pulgedas 18.30 metros 1,350.9 Kilogramos AB53 Gr.B
: Composicion quimlca { Chemical Compositon ) T R Propiedades mecénicas (Mechanicals propertiss)
: # colada. : .
: % Ultima Tensién Transv.
(o] Si Mn P s Limite Traccion Limite Elgstico Elongaolén Feegs
(Tensile Strenght) |- (Yeletd Polnt) | (Enlogationy | ¢ T}‘(’gf" ﬁ‘,‘;’“‘ﬂ" )
KSI (MPA)T K8) (MPAY weA
14524 0.029 0.04 0.79 0.008 0005 - 72(483) 80(412.64) 31 73.4(304)
Prueba Hidros. (PSI) Tratamiento Térmico Método de Inspeccién No-Destuctiva Pruebas de_Propiedades Mecanicas
' Tndicadores de —P cbad
. Presitn Duracién Tipo T°C tin. Meétodo de Inspeccién No-Destructiva Referencia Resultado de Metelografia Ap]::m:iefm .
y . Non d 1 t Method ). Refe Metall hic test Resul! .
| (Presaure). (Time). (Type). (Temp). ( Non destructive Tes od ). (' o : ( p osult) (Flatiening Tes)
1
| 1235 5seg N/A N/A UltraSonido (UT) A(if;rp?eg)o Nio Aceptado (Accepted) Aceptado (Accepted).
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