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e Rivowas, oo FABIBCACION DE 'TUBOS HERCULEN N.A. DE C.V

FOLIO: 0098
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., SA.DEC.V. No. PEDIDO: 8628
PRODUCTO: TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON 1 COSTURA LONGITUDINAL PIEZAS: 5
NOT. PEDIDO: 485 - ACERO: A-36
DIMENSIONES: 30" DE @ EXT. X 3/8” DE ESPESCR x 6.10 MTS. DE LONGITUD * FECHA: 30-JUL-2010

NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADO B038547
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDA@EDIO DE
D
D

PROCESQO ERW (POR RESISTENCIA ELECTRICA), FABRICADA, INSPECCIONADA Y BRO BAJO
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM A-53°B, SIN RADIOGRAFIADO, SIN PR TATICA, Ni
LIQUIDOS PENETRANTES. (ESTO SEGUN NORMA, ES POR ACUERDO CLIENT ANTE)
ANALISIS QUIMICO
COLADA | € [Ma | P | 8 | S ] cu C | Ni | t | Vv INb/Cb | Ti
197970 0.166 || 0.588 || 0.014 | 0.006 | 0.108 || 0.013 || 0.016 || 0.01€"| 0.003 } D.035 | 0.003 | 0.002 | 0.002
[ 197972 0.166 || 0.583 | 0.016 || 0.010 || 0.116 | 0.016 || 0.023 { 0.038 | 0.002 || 0.002 0.002
297972 0.473 || 0.598 || 0.019 | 0.000 | 0.120 || 0.032 || 0.024 J 0.5 5 || 0.031 | 0.003 || 0.001 0.002 |
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| ENSAYOS

COLADA | PRUEBA LIMITE DUREZA | D.RAIZ D.CARA
ELASTICO
197970 T 58.350 2% | I [ !
197972 l 58.229 2% H “ ]| I
297972 | 26 % |
ILM_JI | I
PRUEBA | RX U.S | NOTAS

ESTE CERTIFICADO AMPARA SQ)O LASY) G4
%’ RECIBI ORIGINAL
2 CLIENTE

S PENA. ENRIQUE REYES VAZQUEZ.

t RC0425 Certificado de calidad % REVISION: 01-07-2009
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