FABRICACION DE TULROS HERCULES S.A. DE C.V

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S A . DEC.V.
PRODUCTQ: TUBERIA DE AGERO AL CAREBON CON 2 COSTURAS LONGITUDINALES
NOT. PEDIDO: 492
DIMENSIONES: 48" DE @ EXT. X 3/8" DE ESPESOR x 6.10 MTS. DE LONGITUD
NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADO B(038547, B088569

CERTIFICADO DE CALIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDA

No. PEDIDO:

FOLIO: 0118
8834
PIEZAS: 2

ACERQ: A-36
FECHA: 24-AG0-2010

&EDIO DE

PROCESO ERW (POR RESISTENCIA ELECTRICA), FABRICADA, INSPECCIONADA Y RC%BAJO

ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM A-53°B, SIN RADIOGRAFIADO, SIN PR

ID TATICA, Ni

LIQUIDOS PENETRANTES. (ESTO SEGUN NORMA, ES POR ACUERDO CLIENT ANTE)
7 » ANALISIS QUIMICO
COLADA| C [ Mn | P S Si | Cu l Cr | Ni To V_|[[Nb/Cb | Ti
197970 0.166 || 0.586 j 0.014 0.006 0.108 | 0.013 || 0.016 3§ 0.01 0.003 036 0.003 0.002 0.002
197972 0.165 || 0.583 || 0.016 | 0.010 | 0.116 || 0.016 | 0.023 1 047 0.038 0.002 0.002 0.002
203213 0.163 || 0.581 | 0.023 0.006 0.100 0.026 0.024 { 0, 7 [ 0028
l ' [
ENSAYOS M
COLADA | PRUEBA LIMITE RESISTENC NG | DUREZA | DRAIZ | D.CARA
ELASTICO | ALATE
197970 57.081" 73892 25 %
197972 63.274 . 7 23 %
203213 46.925 1 40 %
SAY Q) NO DESTRUCTIVOS
PRUEBA | RX 2 LP U.Ss NOTAS
ESTE CERTIFICADO AMPARA SOpC LA ;Ff ARRIBA MENCIONADAS
QQI | RECIBI ORIGINAL
E CALI
il
IQUE REYES VAZQUEZ.
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