a———em ,_' -;-; v

I Y
. e
! gﬁ. "--}J ‘-.:

g ‘
wissie i FABRICACION BE TUBOS

FOLIO: 0137
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S A.DEC.V. No. PEDIDO: 9249
PRODUCTO: TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON 1 COSTURA LONG. Y 1 TRANSVERSAL PIEZAS: §
NOT. PEDIDO: 510 ACERO: A-285C
DIMENSIONES: 168" DE @ EXT. X §/16" DE ESPESOR x6.10 MTS. DE LONGITUD FECHA: 29-0CT-2010-

NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADO B488396

DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLPADN, PG a MEDIO DE
PROCESO ERW (POR RESISTENCIA ELECTRIGA);. FABRICADA, INSPECCIONAD, R BAJO
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM A-53%8, ‘SIN RADIOGRAFIADO; ‘SINP OSTATICA, NI
LIQUIDOS PENETRANTES (ESTO SEGUN NORRIA; ES POR ACUERDO CLIE RICANTE)
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ESTE CERTIFICADO AMP, PIEZAS ARRIEA MENCIONADAS
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