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s FABRICACION DE TUBOS HEIXCULES S.A. BE C.V

=

FOLIO : 0142
CLIENTE : PLESA ANAHUAC Y CIAS., SA. DEC.V. No. PEDIDO : 9521

PRODUCTO : TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON 2 COSTURAS LONGITUDINALES PIEZAS: 6
NOT. PEDIDO: 518 ACERO : A-36

DIMENSIONES : 42" DE @ EXT. x 3/8" ESPESOR FECHA : 08-DIC-2010
NORMA : ASTM A-53°B

CERTIFICADO 766776, 24431,
A A

DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDA &EDIO DE
PROCESQ ERW (POR RESISTENCIA ELECTRICA), FABRICADA, INSPECCIONADA Y BROBAD
ID

BAJO
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM A-53°B, SIN RADIOGRAFIADO, SIN PR TATICA, NI
LIQUIDOS PENETRANTES. ( ESTO SEGUN NORMA, ES POR ACUERDO CLIEN ANTE )

ANALISIS QUIMICO
COLADA | € [MN | ¢ | s || sI JcUu | CR [ NI Tf V INB/CB| TI
NAS68Z3 || 0.190 || 0.670 || 0.094 || 0.014 ][ 0.140 | 0.040 | 0.030 || 0.03§"| 0.002 } 8.031 || 0.002 0.002
802807 0.19 || 0.83 | 0.011 | 0.008 || 0.45 || 0.073 || 0.038 0.036 0,005 || 0.002
I |
ENSAYOS
COLADA | PRUEBA LIMITE RESISTE NG | DUREZA | D.RAIZ D.CARA
ELASTICO || ALAT
NA56623 43.6 34 %
802607 46.0 35%
|
NO DESTRUCTIVOS
PRUEBA | RX | I LP ] US 1 NOTAS
ESTE CERTIFICADO AMPARA SO ARRIBA MENCIONADAS

% RECIBI ORIGINAL
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REVISION: 01-07-2009

CODIGO Y TITULO: RC0425 Certificado de calidad



