S FABRICACION DE TUBOS HERCULES S.A. DE C.V
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FOLIO: 0381
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V. No. PEDIDO: 14304
PRODUCTO: TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON 2 COSTURAS LONGITUDINALES PIEZAS: 1
NOT. PEDIDO: 691 ACERO: A-36
DIMENSIONES: 36" DE @ EXT. X 3/8" DE ESPESOR FECHA: 31-0CT-2012

NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADO: B381976
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDADA POR MEDIO DE
PROCESO ERW (POR RESISTENCIA ELECTRICA), FABRICADA, INSPECCIONADA -Y: PROBADA BAJO
ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM A-53°B, SIN RADIOGRAFIADO, SIN PUEBA HIDROSTATICA SIN
LIQUIDOS PENETRANTES. (ESTO SEGUN NORMA, ES POR ACUERDO CLIENTE Y FAB_RICANTE)

’ ANALISIS QUIMICO ~ :..,
COLADA| C [MN ]| P s |st]cou]cr| NL]MOJAT] v Tyg,cp| TI
0.007 || 0.046

226060 0.163 | 0.828 || 0.017 || 0.008 || 0.116 | 0.023 | 0.025 . 6:01,4

ENSAYOS MECANICOS

COLADA PRUEBA LIMITE RESISTENCIA: . 1‘ ELONG DUREZA D.RAIZ D.CARA
ELASTICO ALA TENSION

226060 41.483 (KSI) 58.929 (KSI). 46%

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
- B LP U.sS NOTAS

PRUEBA RX &

ESTE CERTIFICADO AMPARA’SOLO ASPIEZAS ARRIBA MENCIONADAS

RECIBI ORIGINAL

ENRIQUE REYES VAZQUEZ.

CODIGO Y TINULO: RC0425 Certificado de calidad REVISION: 01-07-2009



