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9 DE OCTUBRE DE 2008.
CERTIFICADO DE CALIDAD No.,481

CERTIFICAMOS QUE NUESTRO PROCESO DE GALVANIZADO ELECTROLITICO CUMPLE

CON LA NORMA AB 633, EN EL MATERIAL QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE:

CANT IDAD UNID, DESCRIPCTION ESP,MIC. REM, CTE,
185 KGR. CONEXIONES VAR. MEDS. 12 MIC, 5241

ITEM CARACTERISTICA ESPECIFICACION RESULTADO
1 APARIENCTA NORMA AB 633 ‘ACEPTABLE
2 ADHERENCTIA CAMARA SALINA SIN DESPRENDIMIENTO

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS,, S. A. DE C. V.

APROB DO

PABL@~SALVADOR LUNA Z.
GERENTE OPERAT IVO

GALVANIZADO TROPICALIZADO DECAPADO

P W



