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FABRICACION DE TUBOS HERCULEN N.A. DE C.V

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS.,S.A. DEC.V.

PRODUCTO: TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON COSTURA
NOT. PEDIDO: 1007
DIMENSIONES: 30” DE @ EXT. X 3/8” DE ESPESOR
NORMA: ASTM A-53°B

CERTIFICADO: B983715B

CERTIFICADO DE CALIDAD

FOLIO: 0875
No. PEDIDO: 25707
PIEZAS: 1
ACERO: A-35
FECHA: 13-Jul-2017

DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDADA¢ FDR"HED!D._'DE

PROCESO SAW (POR ARCO SUMERGIDO) FABRICADA, BAJO ESPECIFICACIONES DE I_.'ﬁ"ND'ﬁ.MA' ASTM -A-53°B,
NO RADIOGRAFIADA, NO PRUEBA HIDROSTATICA,(POR ACEPTACION DE COTIZACION 237/17).
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| ANALISIS IS QUIMICO |
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ENSAYOS MECANICOS
COLADA PRUEBA LIMITE RESISTENCIA | ELONG DUREZA D.RAIZ D.CARA
ELASTICO A LA TENSION
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ESTE CERTIFICADO AMPARA SOLO LAS PIEZAS ARRIBA MENCIONADAS

RECIBI ORIGINAL

ING. JUAN GERMAN SALDANA ALVARADO

CODIGO Y TITULO: RC0425 Certificado de calidad

CLIENTE

IQUE REYES VAZQUEZ.
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