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FABRICACION DE TUBOSN HERCULEN S.A. DE C.Y

CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS.,S.A. DEC.V.

PRODUCTO: TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON COSTURA
NOT. PEDIDO: 1029

DIMENSIONES: 30" DE @ EXT. X 1/4” DE ESPESOR
NORMA: ASTM A-53°B

CERTIFICADO: H1351-33, H1351-35, H1351-37, B069324B

CERTIFICADO DE CALIDAD
DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDADA,POR HEDIQ DE

PROCESO SAW (POR ARCO SUMERGIDO) FABRICADA, BAJO ESPECIFICACIONES DE L'A) NGRMH ASTM —A-53°B,
NO RADIOGRAFIADA, NO PRUEBA HIDROSTATICA (POR ACEPTACION DE CDTlZAQIﬂHW?]

FOLIO:
No. PEDIDO:
PIEZAS:
ACERO:

0930
26315
T
A-36

FECHA: 04-Dic-2017

CODIGO Y TITULO: RC0425 Certificado de calidad
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KASE41 0.090 || 0.900 || 0.013 || 0.004 || 0.200 || 0.010 J| 0.010 || 0.0100.) 034 | 0.001 | I
KB5507 || 0.120 || 1.020 || 0.016 || 0.002 |[ 0.190 || 0.010 |[ 0.020 | 0.010 . .0.026 || 0.004 0.001 |
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KASS41 | 41.000(KS1) - ﬂ |
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