““Hiowss. ... FABRICACION DE TUBOS HERCULES SA. DE CV

FOLIO: 0982
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE C.V. No. PEDIDO: 26926
PRODUCTO: TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON COSTURA PIEZAS: 1
NOT. PEDIDO: 1062 ACERO: A-36
DIMENSIONES: 30” DE @ EXT. X 3/8” DE ESPESOR FECHA: 25-May-2018

NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADO: B116957B

CERTIFICADO DE CALIDAD

DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDADA PORMEDIO DEPROCESO SAW
(ARCO SUMERGIDO) Y SMAW(MANUAL) FABRICADA BAJO ESPECIFICACIONES DE LA NORMA/ASTH
RADIOGRAFIADA, NO PRUEBA HIDROSTATICA,(POR ACEPTACION DE COTIZACION TELEFONICA) ’

ANALISIS QUIMICO
COLADA C Mn P S Si Cu Cr Ni - Nb/Cb Ti
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ENSAYOS MECANICOS....
COLADA | PRUEBA LIMITE RESISTENCIA, || "ELONG DUREZA | D.RAIZ D.CARA
ELASTICO | ALATENSIONY
380006 ; 57.987(KSI) 7388UKSI) !
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. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PRUEBA | RX .. e HPS | LP | U.S I NOTAS
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ESTE CERTIFICADO AMPARA 8O ' II_I@AS ARRIBA MENCIONADAS

RECIBI ORIGINAL
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CODIGO Y TITULO: RC0425 Certificado de calidad REVISION: 01-07-2009




