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e oo FABRICACION DE 'TUBOS HERCULES, S.A. DE C.V.

FOLIO: 0585
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. P.I. DEC.V. No. PEDIDO: 19087
PRODUCTO: TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON 2 COSTURAS LONGITUDINALES PIEZAS: 3
NOT. PEDIDO: 827 ACERO: A-36
DIMENSIONES: 36" DE @ EXT. X %" DE ESPESOR FECHA: 18-Ago-2014

NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADO: B418050, 701309, B575671
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDADA POR MEDIO DE

PROCESO SMAW ( MANUAL ), FABRICADA, BAJO ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM A-53°B, NO
RADIOGRAFIADA, NO PRUEBA HIDROSTATICA, (POR ACEPTACION DE COTIZACION 296 ).

ANALISIS QUIMICO
1 1 > 3 Al Al % ; T E
COLADA C MN I 5 SI Cu CR NI MO || ALT vV NB/CB I'l
129624 0178 J{ 0.868 || 0.007 || 0.008 | 0.114 | 0.028 | 0.015 || 0.021 || 0.004 | 0.043 0.001 0.002 0.002
757650 0.190 || 0.810 | 0.010 || 0.006 | 0.160 | 0.049 | 0.044 | 0.014 | 0.004 | 0.053 0.002 0.008 0.002
141628 0.160 || 0.813 J| 0.016 | 0.008 || 0.110 || 0.016 | 0.020 | 0.019 { 0.008 | 0.032
| l

ENSAYOS MECANICOS
COLADA PRUEBA LIMITE RESISTENCIA ELONG DUREZA D.RAIZ D.CARA
ELASTICO A LA TENSION ;
129624 57.166(KSI) 73.604(KSI) - 26 %
757650 - Z =
141628 54.714(KSl) 73,889(KSI) 37 %
I -
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

PRUEBA R.X HP LP | 1.8 NOTAS

ESTE CERTIFICADO AMPARA SOLO LAS PIEZAS ARRIBA MENCIONADAS

RECIBI ORIGINAL

CLIENTE
RE DE CALI

7 ENRIQUE REYES VAZQUEZ.
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