FABRICACION DE TUBOS HERCULEN S.A. DE C.V
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FOLIO: 0456
CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS,, S.A. DE C.V. No. PEDIDO: 16381
PRODUCTO: TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON 2 COSTURAS LONGITUDINALES PIEZAS: 1
NOT. PEDIDO: 0746 ACERO: A-36
DIMENSIONES: 36" DE @ EXTERIOR x 3/8" DE ESPESOR FECHA: 02-Sep-2013

NORMA: ASTM A-53°B
CERTIFICADO: B410160
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CON COSTURA SOLDADA"POR MEDIO DE
PROCESO SAW ( POR ARCO SUMERGIDO ), FABRICADA, BAJO ESPECIFICACIONES DE LA NORMA ASTM A-53°B,
NO RADIOGRAFIADA, NO PRUEBA HIDROSTATICA, ( POR ACEPTACION DE COTIZACION No.403).

ANALISIS QUIMICO

COLADA| C | MN | P S st [ cu | cr | N ['\MO[ALT [ v [wp/eg [ T
424568 0.170 | 0.820 0.016 0.005 0.120 || 0.026 | 0.027 | 0.020 | 0.010 0.044
]
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ENSAYOS MECANICOS
COLADA | PRUEBA LIMITE RESISTENCIA ELONG | DUREZA | D.RAIZ | D.CARA
ELASTICO | A LATENSION
424568 55.575(KSl) 72.368(KSI) 37%

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
PRUEBA | R.X HP LP U.S NOTAS
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ESTE CERTIFICADO AMPARA SOLO LAS PIEZAS ARRIBA MENCIONADAS
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ENRIQUE REYES VAZQUEZ.

CODIGO Y TITULO: RC0425 Certificado de calidad REVISION: 01-07-2009



