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CLIENTE CUSTOMER

CERTIFICADO DE CALIDAD
QUALITY CERTIFICATE

REPORTE DE PRUEBAS // TEST REPROT

INGENIERIA EN BRIDAS Y CONEXIONES ESPECIALES

No. DEPEDIDO ORDER

FECHA DATE

FOLIONUM.  NUMBER

MATERIAL MATERIAL

'PLESA ANAHUAC Y CIAS, SADEC.V.

4096

18-feb-08

005-07-00003

CONEXIONES

DESCRIPCION / DESCRIPTION

PROPIEDADES FISICAS / PHISICAL PROPERTIES

PARTIDA |CANTIDADY MEDIDA | TIPO CEDULA NORMA CEDENCIA TENS!ONi ELOGACION JAREA ROJA DUREZA
MMl QTY SIZE TYPE SHEDULE |*® CODE STRENGHT | TENSITE | ELOGATION RED AREA HARD. No.
1 150 2" | TEERECTA C-8TD A-234 WPB 43461,00 73138.00ppi  24.00% 35.00% 180 HB
2 ANSI B 16.9
3 NACE 01752004
4 ASTM
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ANALISIS QUIMICO / CHEMICAL ANALISIS

parTiDA | No. COLADA c Mn P S Si Ni : Cr Mo v Cb Cu
TEM} HEATNo. |carBoNo |mancaneso) FosForo| azurre | siuicio | niauer | cromo |mousoeno| vanapio |colomsium| COBRE
1 v 0.240 0.888 0.021 0.020 0.240 0.051 0.055 0.051 0.002 0.017 0.001
2 ; g
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CERTIFICAMOS QUE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS E INFORMACION DE PROCESO SON
CORRECTOS ¥ VERDADEROS, CONCORDANDO CON LOS REGISTROS DE LA EMPRESA.
TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTAN FABRICADOS BAJO NORMAS INTERMACIONALES
ESPECIFICOS A CADA PARTIDA EN PARTICULAR

WE HEREBY THAT ALL TEST RESULTS AND PROCESS INFORMATION CONTAINED HERE IN
ARRE COORECT AND TRUE AS CONTAINED, IN THE RECORDS OF THE COMPANY
ALL MATERIALS MUST COMPLY WITH INTERNATINAL NORMS AND CODES IN EACH OF THE
SPECOFOC ITEMS AS USTED ABOVE

OBSERVACIONES { OBSERVATIONS

ASEGURAMIRNTO DE CALIDAD

QUALITY ASSURANCE




