INMERMEK, S.A. DE C.V. FTJC-05/00

FOLIO
7 Sy FORMATO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
W CERTIFICADO DE CALIDAD N¢ 16104
A.DEC.V.
RecepcionistINMERMEK, S.A. DE C.V. Cliente:_ P =ESA ANARUAG T GIAGS e
O.T. 27915 Fecha de recibido: 29/12/2014
Rem.: 35197 Fecha de entrega: o7iot/2015
T|po de piezas: 26 TRAMOS DE TUBO
30 CODOS Espesor: DIVERSOS
0 Kgs.: 870
Kgs.: 940
Numero de piezas recibidas: 56 Pzas.
Numero de piezas entregadas: 56 Pzas.
1.- Adherencia:
56 56 0
Segolpearon ____________ Pzas. de Piezas/ DXectuosas pzas
2..-Grosor de capa de zinc Microtest ( ) Micrometro { )
Resultados: Valor Valor Valor Valor Valor Valor
o PeTagqy | obteniqq | Esperado ,)o obreniagg Esperadoggg obtenido
7y 4 PMypg  FMegl  FMygy  FM
um Hm _pm 1m Hm Hm
50 90 99— 22—
. Bl pm | pm
90 2’_15] ).9-9'1 lur‘n128 Pn190 ll..”'l"l 230 Pn'l
Los valores esperados de esta tabla corresponden a los minimos que se indican en la
norma internacional ASTM-A-123, A-153 y en la NMX-H-004 para recubrimientos.
normales.
*
X
EL espesor es: Satisfactdio () No. Satisfactorio ()
La Adhesion es: Satisfactqgia No. Satisfactoria
La aparienciaes:  Satisfactoria () No. Satisfactoria ()
3.- Apariencia -Brillante 4.-Galvanizado:
-Semi opaca ( ) -Especial )

-Opaca ( x)
56 56

-Normal  ( x )

0
Total aceptado Pzas. _____ Cant. Pzas. Rechazadas ____ Pras.
Comentarios:
F Cal. 05CERC GALV 14-01
ING.

Departamento de As e Calidad

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE VALIDEZ SI SE PRESENTA SU ORIGINAL CON
LAS FIRMAS AUTORIZADAS Y SOLO ES VALIDO PARA LA ORDEN DE TRABAJO QUE MENCIONA
DOM. PLANTA Y OFICINAS
AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 10 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL TULTITLAN, TULTITLAN EDO. DE MEXICO C.P. 54900
TELS.: 5888-0155 FAX: 5888-1463




