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Losvalores esperados de esta tabla corresponden a los minimos que se indican en la

Notma Internacional ASTM-A-123, A-153 y en la NMX H-74, H-4 para recubrimientos
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ESTE DOCUMENTO SOLOTTIENE VALIDEZ ST SE PRESENTA SU ORIGINAL CON

EASEIRAMAS AL TORIZADAS Y SOLO ES VALIDO PARA LA ORDEN DETRABAJO QUE MENCIONA
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