
PLESA ANAHUAC Y ClAS S.A DE. &.V /NO. DE ORDEN DE 9809 1 REF 1 2637 1 - 1 COMPRA -- 1 
ESPECIFICACIONES -- - - PROCESO -. - 1- 1 

A 10BN - ASTM A Y 05N - 0 3 1  ASME SA I OSN/NACE-MR.0 1-75/03 FQRGEDfROLLED I 150-1 200 GRADES CELSIUS 

NORMAS Y GRADOS TRATAMIENTO TERMICO 
7 - - 

I 1 

I ASME aolLER AND PREssuRE VESSIEL SECC 11, cODE PARTA, EDITION 2004 I NoRMALIzED so0 GRADEs CELsIus AND ALLowED T o  c o o L  iN sTlLL AIR 1 
-- -- 

PARTIDA ( CANTIDAD 1 DESCWIPCIOM DEL PRODUCTO 1 N O R M ~ A P L I C A B L ~ ~  MEDIDA 1 COLADA 1 1 
BRIDA A.C. S.W. C-XS 150P RF 0; y - ASTMA-105-05 / y 1  JCC 

BRIDA A.C. S.W. C-XS 150W RF ASME SA-10505 8936 - 
- ASME 6 16.5 

NACE MR-0175-03/05 

PRUEBAS MECANICAS 

COLADA 

JCC 

8936 

RUPTURA (P.S.I.) 

82475 

86552 

CEDENCIA (P.S.I.) 

44622 ----- 
48258 

ELONGACION P%I R E D U C ~ ~ N D E A R E A  % 

I 

31.2 59 -- 

DUREZA HB 

84 .- 

I 
---- 

1 1 28 50 88 


