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, _ CERTIFICADO No. i 1806
CERTIFICADO DE CALIDAD :
FECHA: ~O4-MAR-11
CLIENTE PLESA ANHUAC Y CIAS, SA. DE C.V. No. DE ORDEN DE 10116 REF 2371
‘ ‘ ‘ COMPRA ,
ESPECIFICACIONES PROCESO -
A 105N - ASTM A 105N -¢03/ ASME SAI10SN/NACE-MRO1-75/703 FORGED/ ROLLEQ 11501200 GRADES CELSIUS
NORMAS Y GRADOS TRATAMIENTO TERMICO
ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL SECC 11, Cope PART A, EDITION 2004 NORMALIZED 900 GRADES CELSIUS AND ALLOWED TO COOCL IN STILL AIR
PARTIDA: CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO NORMAS APLICABLES MEDIDA COLADA
01 2 BRIDA A.C. W.N. C-GO 800LBS RF ASTM A-10505 - 3008402
ASME SA-105-05
ASME B16.5
NACE MR-0175-03/705
PRUEBAS MECANICAS
COLADA RUPTURA (MPA.) CEDENCIA (MPA.) |ELONGACION 2% arpuccionoc arci %] DUREZA HB
3006402 36 58 143
i % COMPOSICION QUIMICA
COLADA c | Mn]| si P s |crR| M |[Mo|cu| sN |AL|Ne| vV | Tt | co| As | sB |Heem|Neem | cEa [CUM| 1)
3006402 | 0.200 | 0.8 | 049 | 0.005 | 0.020 | 006 | 0.08 | 0.2 ] 0.021 0.003 0.18
NOTA 1) Cr+NiI+MO+Cuy
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