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CERTIFICADO No. ! 418
CERTIFICADO DE CALIDAD
E L FECHA: 26-nov-12
CLIENTE PLESA ANAHUAGC Y CIAS S.A. DE C.V. No. DE ORDEN DE 14455 REF 387
ESPECIFICACIONES PROCESO
A 105N - ASTM A 105N - 03/ ASME SA 105N/ NACE-MR-01-75/09 ] FORGED/ROLLED 11501200 GRADES CELSIUS
NORMAS Y GRADOS TRATAMIENTO TERMICO
ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL SECC I, CODE PART A, EDITION 2010 } NORMALIZED 900 GRADES CELSIUS AND ALLOWED TO COOL. IN STILL AIR
PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DEL PRODUCTO NORMAS APLICABLES MEDIDA COLADA
01 70 BRIDA A.C S.W RF 150LBS C-XS DE 1" HHW
ASTM A-105-09
ASME SA-105-10
ASME B16.5
NACE MR-0175-08
ASME-$A-105-10
. FULLY KILLED
PRUEBAS MECANICAS
COLADA RUPTURA (P.S.1) CEDENCIA (P.S.l.) | ELONGACION 2% | repuccion e area %[ DUREZA HB
HHW 83475 41622 31.10 59 156
% COMPOSICION QUIMICA
COLADA C MN Si P S Cr Nk Mo Cu SN AL NB v Ti Co As SB | HPPM | NPPM | CEQ CR:M i)
Hrdv 2.17 0.81 0.21 0.606 0.02 0.063 | 0.074 0.320 0.180 0.001 0.003 0.35
NOTA i) Cr¥NIH+MO+CU
™
CERTIFICAMOS QUE £1. MATERIAL AQUT DESCRITO, CUMPLE CON TODOS LOS ESTANDARES DE CALIDAD MENSIONADOS. MATERIAL CALMADO GRANQ FING t/ } i - -
TRATADO GCON CALCIO ¥ DESGASIFICADO Al YACIO ULTIMA EDICION. /)/ £ g Q m CC.01 REV1.0
Lesli e/ PEE L XA}
Leslie Monserrath ing. Bérnardino-B Agla

ELABORO APROBADO




